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Posudek dipLomové práce


(téma)

Vliv praní za různých teplot u lepeného spodku obuvi  
Diplomová práce je vypracována na 52 stránkách textu a doložena přehršlí grafů v příloze, tedy celkem téměř 90 stran. Je složena ze dvou základních částí o 10 kapitolách, doplněných o úvod, závěr, seznam použité literatury, symbolů a zkratek, seznamu obrázků a seznamu tabulek a zmíněných příloh- grafů. V teoretické části, přiměřeně dlouhé, je rozebrána teorie vzniku lepeného spoje, lepení, některé činitele ovlivňující lepený spoj, základní pojmy, fáze lepení, lepená obuv z pohledu montáže spodku obuvi a vlastní proces praní ve vztahu k zadanému tématu.  V praktické části je řešena otázka zkoušení materiálů v pevnosti spoje v rozlepení a ve smyku, zkoušení materiálů a jejich samotný popis, popis trhacího stroje a naměřené hodnoty vybraných materiálů v lepeném spoji. Pro zkoušky byly v prvním kroku zvoleny pryžové spodkové materiály a dostupné vrchové koženky a poromery jednak za sucha a jednak po vyprání při účincích  tří zvýšených teplot praní a v druhém kroku pak proběhly zkoušky u skutečné obuvi za obdobných podmínek. Výsledky zkoušek prokázaly, že praní nemá téměř žádný vliv na hodnoty soudržnosti použitých materiálů samotných ani u skutečné obuvi. Diplomová práce je napsána a řešena přehledně s minimem drobných chyb, neovlivňující její úroveň a dokládá velmi dobrou úroveň diplomanta.

Práci doporučuji k obhajobě.
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