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(téma)

vlastnosti opětovně zpracovaného poly(1-butenu)

Diplomová práce se zabývá změnou vlastností tří druhů poly(1-butenu) při opětovným zpracováním na vytlačovacím stroji. Byly hodnoceny tokové vlastnosti originálního poly(1-butenu) jako i vlastnosti polymerů již jednou zpracovaných vytlačováním při různých teplotách a následně podrcených nebo granulovaných. Dalšími hodnocenými vlastnostmi byly změny charakteristických teplot, tj. teplota tání a krystalizace krystalické formy II poly(1-butenu), a to metodou diferenční snímací kalorimetrie (DSC).
Rozsah diplomové práce je 74 stran a autor čerpal z 21 zdrojů. Teoretická část obsahuje obecné informace o poly(1-butenu), zabývá se i aspekty recyklace polyolefinů. V další částí jsou popsány metody použité při hodnocení vlastností, konkrétně: metoda stanovení ITT, diferenční snímací kalorimetrie a metoda stanovení tokové křivky. 
Oceňuji, že se autor snažil pracovat s anglickým textem, ale některé kapitoly převzaté z anglického textu jsou nedbale přeloženy s velkým množstvem chyb. Dále negativně hodnotím velmi slabou práci s odkazy, kapitoly jsou nedostatečně ocitované a k některým obrázkům a odstavcům chybí relevantní odkaz. Metodická část teoretické části je popsána dostatečně.
V praktické části oceňuji dobře čitelné a barevné grafy, tabulky a obrázky použitých zařízení. Mám ale velké výhrady vůči používání první osoby při popisu přípravy vzorku, měření a v diskusi. Další výhrada se týká kapitoly 7.2 Diferenční snímací kalorimetrie, kde úplně chybí termogramy z měření a výsledky jsou prezentované jen ve formě tabulek a sloupcových grafů.
Doplňující otázky:

· Jaké jsou 3 základní krystalické formy poly(1-butenu) a ke kterým krystalickým mřížkám se jednotlivé formy řadí?

· Co je příčinou poklesu viskozity se zvyšující se rychlostí smykové deformace u polymerních tavenin (pseudoplastické látky)?

· Proč je teplota táni a krystalizace materiálu PB 8640M obecně nižší než u ostatních dvou poly(1-butenů), tj. DP 0401M a PB 0300M?
Kvůli nedostatkům popsaným výše navrhuji diplomovou práci k obhajobě s klasifikačním stupněm 

C – dobře.
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