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Povrchové úpravy polyesteru v plazmatu 
 (téma)
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou povrchové modifikace polyesteru pomocí nízkoteplotního plazmatu vzduchu, argonu, dusíku a jejich směsí, částečně také hydrofobizací povrchu pomocí oktafluorocyklobutanu. Obsahuje 40 stran teoretického úvodu popisujícího možné způsoby modifikace povrchů polymerních materiálů, analýzy takových změn a možné aplikace. Na dalších 23 stranách je popsána praktická část práce, zahrnující popis materiálů a metod, souhrn výsledků a jejich interpretaci. Celkem se práce odkazuje na 63 zdrojů informací. Z jinak logického členění práce mírně vybočuje kapitola 2 Polyetylentereftalát, která mohla být zahrnuta jako podkapitola sekce 1 Polyestery. Dále je diskutabilní, jestli je nutné popisovat způsoby výroby a vlastnosti PET na devíti stranách. 

Komentář k údajům uvedeným v práci: 

· V textu je uváděno π jako Rudolfovo číslo.

· V praktické části není uvedena tloušťka desek AXPET ani způsob jejího dělení při přípravě vzorků.

· Průtokový objem plynu při plazmatické modifikaci je uveden v procentech, neměla by spíše být uvedena výška sloupce v centimetrech nebo jiná jednotka?

· Str. 52 – „přístroj pracoval ve statistickém režimu“

· Str. 54 – pokud byly kontaktní úhly získány „odhadem“, měla by být odhadnuta i přibližná chyba měření

· Str. 55 – nepřesnosti v diskuzi u posledního odstavce 

Otázka:

· Jaké funkční skupiny mohou být inkorporovány do povrchu polymeru při plazmatické modifikaci pomocí plazmatu vzduchu?

· Jaká je přesnost měření kontaktního úhlu metodou sedící kapky při nízkých hodnotách kontaktního úhlu (např. pod 10°). 

Celkově hodnotím práci jako povedenou a doporučuji přijmout ji k obhajobě. 

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:
                          C – dobře 
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