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Modifikace plniv a nanoplniv pro použití v polymerní matrici

Bakalářská práce pana Olšáka je nazvána modifikace plniv a nanoplniv pro použití v polymerní matrici. Práce je rozdělena na 3 hlavní kapitoly. 
První kapitola je nazvána Vlastnosti polymerů obsahující plniva. Student z jednoho článku vybral několik odstavců, a popisuje zde nejdříve obecné mechanické modely. Potom vkládá určitý model uváděný v článku bez nějakého vysvětlení, proč je uvedený a k čemu se vztahuje. 

Druhá kapitola je pojmenována Plněné polymerní systémy. Skládá se z několika podkapitol – Křemičitá plniva, Uhlíková plniva, Titaničitá plniva a ZnO částice. U každé podkapitoly jsou uvedeny 1 – 2 zdroje, a popsána příprava kompozitního materiálu s daným typem plniva. 
Poslední kapitola je nazvána Změny při vytvrzování polymerů s plnivy.
Práce celkově působí velmi chaotickým dojmem a v mnoha případech překlad vypadá jako by byl vzat z překladače. Věty a ani odstavce na sebe logicky nenavazují. Citace obsahují 21 položek, ale první odkaz se zde vyskytuje třikrát. Celkově tedy 18 zdrojů, což je na takovéto téma malý počet. V práci jsou odkazy napsány chaoticky, někde chybí, jsou uvedeny v půlce, nebo na konci odstavce. Práce obsahuje i mnoho gramatických a formálních chyb. 

Práce má popisovat modifikaci plniv, což podle mne je zde zmíněno jenom velmi okrajově. 

Přes výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Dotazy:
Na str. 16 máte značku G´ nazvanou skladovací modul. Co si pod tím máme představit?
V textu se často odkazujete na spojovací přídavek nebo prostředek. K čemu slouží a co může být?

Na str. 19 uvádíte, že při syntéze SiO2 částic vědci použili FTIR, UV-viditelnou a X-ray fotoelektronovou spektroskopii. Jak pomocí těchto přístrojů připravili tyto částice?

Práce má název modifikace plniv. Co si pod tím to termínem představujete, a jak k modifikaci může docházet? Např. u kaolinu nebo CaCO3.
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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