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	Komentáře k diplomové práci:

	
Předkládaná diplomová práce Bc. Hany Psíkové se zabývá studií vlivu plniva na směsi PVC. 

Diplomová práce má 122 stran včetně seznamu literatury, zkratek, tabulek a grafů. Literární rešerše je logicky členěna do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole autorka vysvětluje základní charakteristiky již zmíněného polymerního materiálu polyvinylchloridu (PVC). 

V následující kapitole obecně popisuje plniva. Třetí kapitola je věnována již konkrétnímu plnivu, uhličitanu vápenatému (CaCO3), protože právě toto plnivo bylo použito v praktické části. V neposlední řadě studentka poskytuje základní definici o kompozitních materiálech a rovněž podává přehled o použití CaCO3 v PVC. Tato část práce mohla být více obsáhlá, chybí zde aktuálnost, která by dodala na kvalitě diplomové práce. Studie obsahuje celkem 41 jak anglických tak českých odkazů na literaturu, i když odkaz č. 7 a 4 je stejný.

Praktická část diplomové práce je přehledně rozdělena na jednotlivé části popisující rozsáhlý přehled o charakteru zkoušek a pracovních postupů. Cílem diplomové práce bylo studování fyzikálně mechanických, termických a optických vlastností PVC vzorků obsahující čtyři druhy CaCO3 s komerčním názvem Calplex 2T, Mikhart C, Omyacarb 2T VA, Calciplast 2M z nichž Calplex 2T byl určen jako standard a jejich následné doporučení k provoznímu ověření. Pro přípravu vzorků byl použit jak tvrdý tak i měkčený typ PVC, dále byla použita heterogenní PVC podlahovina. 

Diplomová práce obsahuje řadu stylistických chyb např. základní nedostatek literární části je chybějící popis veškerých obrázků a tabulek v textu. Dále není uvedena žádná literatura z posledních dvou letech, jak již bylo zmíněno dříve. Autorka měla práci věnovat více pozornosti, aby nedocházelo ke zbytečným chybám. V praktické části pokládám za nedostatek chybějící jednotky např. v tabulce 6, nehledě na špatné zaokrouhlení výsledků a dokonce nejsou uvedeny směrodatné odchylky, proto nemohu zcela posoudit správnost měření. Za velmi pozitivní považuji, že připravené vzorky vycházeli v souladu se standardem což by mohlo znamenat budoucí praktické využití.

Závěrem lze shrnout, že studentka dodržela zadání práce a po zodpovězení následujících dotazů doporučuji práci k obhajobě.
   



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1.
Dokážete vysvětlit, proč některé hodnoty pevnosti materiálu v příčném směru vychází větší než v podélném směru (viz. tabulka 40, str. 100)? 

2.
Jaký je bod varu vinylchloridu a jaké je povolené maximální koncentrace vinylchloridu v pracovním prostředí?  

3.
Proč je PVC samozhášivé?

4.
 Jaké jsou obecně požadavky na plniva používané v PVC?          
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