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	Komentáře k diplomové práci:

	Předmětem diplomové práce bylo použití technologie stabilizace / solidifikace (S/S) odpadu s vysokým obsahem cínu v různých typech pojivových anorganických matric. Provedení S/S odpadu v matrici na bázi geopolymeru, cementu i fluidního popílku přineslo podnětné výsledky. Z dosažených výsledků je patrné, že použitý odpad lze touto technologií jak stabilizovat, tak i solidifikovat. Přesto při aplikaci technologie S/S se vyskytlo několik problémů, jejichž odstranění by vyžadovalo další výzkum, který může být součástí budoucích diplomových prací. Nicméně, i přes splnění všech zadaných cílů diplomové práce, je třeba vytknout studentovi celou řadu nedostatků.

Přestože tato diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se problematikou odpadu s obsahem cínu, je „Teoretická část“ práce je pojata velmi obšírně. V první části práce se student zabývá technologií S/S a pojivy (anorganickými i organickými), které jsou nejčastěji využívány. Avšak je zde velmi povrchně nastíněno, jakými faktory lze ovlivnit účinnost této technologie. Následně je v této části práce (kapitola 1.5) opět kuse popisováno hodnocení solidifikátů. Avšak, kapitola 3 obsahuje další informace, které se vztahují k hodnocení solidifikátů pomocí vyluhovacích testů. Je tedy zřejmé, že tyto nedostatky snižují úroveň teoretické části věnované problematice S/S odpadů. V celé kapitole 1 je patrný velký nedostatek informací o současném stavu technologie S/S odpadů a také určitá nesourodost myšlenek v textu. V následující kapitole 2 o amfoterních kovech, se student snaží podat informace o vlastnostech kovů a mechanismu jejich imobilizace. Na str. 22 by měla být uváděná rovnice pro výpočet p-funkcí (pX = -log(X)) očíslována. Informace o toxikologických účincích jsou zde velmi kusé, mnohdy i nelogické (například str. 29, kap. 2.3.2.1, odst. 2: „Zinek ovlivňuje procesy hnojení a imunitní systém.“) Z pohledu práce s odbornou literaturou, kterou si student měl v průběhu studia osvojit, je potřeba vytknout následující drobné nedostatky. Jedná se především o použití nerecenzovaných zdrojů šedé literatury (zdroj 5, 9, 29, 44, 46, 47) a špatný zápis některých citací (zdroj 7, 10, 40), které neodpovídají normám ČSN ISO 690 a ČSN ISO 609-2. 
     Experimentální část diplomové práce již vykazuje ucelenější koncepci, nicméně i zde jsou drobné gramatické a odborné nedostatky. Lze zde nalézt i slangové výrazy (str. 46. „… šupléra …“), nebo nesprávné označení používaných přístrojů (např. str. 42. „… vibrační destičce …, správně: „… vibračním stolku …“), který navíc chybí v popisu použitých přístrojů. Tyto chyby by se v diplomové práci neměly vyskytovat. V kapitole 4.3.1 je popisováno stanovení sušiny, avšak není zcela jasné, zda bylo prováděno pro 5 rozdílných vzorků nebo pro 5 vzorků téhož materiálu prováděné paralelně vedle sebe. V kapitole 4.3.5 je popisováno stanovení ztráty žíháním při 1000 °C, avšak v textu je uvedeno anglické označení zkratkou LOI, naopak v rovnici 12 je totéž se zkratkou ZŽ 1000, což je pro čtenáře poněkud matoucí.
     Výsledková a diskusní část diplomové práce je vcelku přehledně zpracovaná. Nicméně, mnohé konkrétní výsledky, které byly při experimentálních pracích získány, nejsou detailněji diskutovány nebo konfrontovány s odbornou literaturou. Kapitola 5.1 (str. 48.) a kapitola 5.2 by měly být sloučeny do jedné, která pojednává o charakterizaci odpadů. Zcela zde chybí alespoň základní granulometrický popis odpadu, který má přímou spojitost s mechanickými vlastnostmi solidifikátů. Z pohledu gramatického i v této části práce lze nalézt několik slangových výrazů a nepřesných technických termínů.

Na str. 55 student uvádí tvrzení: „Naměřené pevnosti ukazují na fakt, že se nepodařilo najít optimální poměr, který by zachoval přijatelnou cenu s maximálním využitím odpadního kalu.“ V textu však není podrobněji diskutována jakákoliv cena (pravděpodobně jde o náklady na výrobu solidifikátů, které jsou však popsány až v kapitole 5.4) a také fakt, že student se při tomto tvrzení opírá pouze o hodnoty pevnosti v tlaku je poněkud zavádějící. Z pohledu celkového hodnocení experimentální a výsledkové části práce lze říci, že i přes poměrně zajímavou problematiku je celkový význam práce pro praxi malý, neboť chybí konfrontace výsledků s údaji z jiných prací nebo výsledků publikovaných v článcích v impaktovaných časopisech.

     Závěr práce (str. 63) by měl stručně shrnout dosažené výsledky předkládané písemné práce, případně navrhnout podněty pro další výzkum. Přestože závěr práce tento cíl splnil, lze i zde najít poněkud nejasnou formulaci myšlenek ve větě: „Dalším sledovaným jevem bylo aktivní uhlí, u kterého …“, přičemž není zcela jasné, co tím chtěl student říci.



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Uveďte jiné typy nehydraulických anorganických pojiv, jejichž principem tuhnutí není vznik uhličitanů.
2. Vysvětlete podrobněji Eh-pH diagram cínu (obr. 6) ve vztahu k S/S odpadu s obsahem cínu.
3. Co je to HPC beton a jaké jsou jeho vlastnosti.
4. Vysvětlete, jak zinek ovlivňuje procesy hnojení a imunitní systém?

5. Vysvětlete, jak ovlivňuje přidávaný odpadní kal adhezi materiálu?
6. Navrhněte správný postup přípravy solidifikátu pro slepý pokus.
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