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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce na téma Příprava a charakterizace částečně biorozložitelných polymerních směsí na bázi polylaktidu je zpracována z šedesáti převážně zahraničních literárních zdrojů. V teoretické části je pak poměrně podrobně popsáno směšování polymerů z fyzikálního hlediska. Dále jsou zde popsány aplikace polymerů ve zdravotnictví a polymerní směsi polyaktidů, které byly dále zkoumány v praktické části. Vzhledem k zaměření této práce bych očekával podrobnéjší popis resorbce zkoumaných polymerů při medicínských aplikacích. Práci sráží několik chyb, které se v ní vyskytují. Jsou to hlavně nepřestnosti v citacíh, kdy v některých částech není zřejmé, odkud bylo citováno. To je nejvíce patrné 
na obrázcích, které nejsou citovány vůbec, ikdyž byly převzaty z ostatních literárních zdrojů. Samotné citace nejsou pak vždy řazeny postupně. Posloupnost číslování není dodržena 
u rovnic, kdy rovnice 1.1 je zařazená až za rovnicí 1.2. V rovnici 1.2 je nesprávně označena veličina H jako entropie, správně má být entalpie. Na straně 41 je v textu nesprávně odkazováno na obrázek 9, správně to má být obrázek 10. Na obrázky 8, 9 a 17 není pak v textu odkazováno vůbec. V praktické části byl dobře zvolen rozsah experimentů, který popisuje různě připravené polymerní směsi. Tato část obsahuje velké množství dat, ty jsou bohužel většinou posány jen velmi zběžně a někdy taky nepřehledně.   


	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Na straně 17 popisujete navzájem neomezeně mísitelné polymery, můžete uvést příklad takových polymerů?

2. Můžete naznačit, jak probíhá resorpce biorozložitelných polymerů v těle?

3. V práci zmiňujete optickou čistotu. Můžete tuto veličinu popsat?

4. Čím si vysvětlujete strmý nárůst tažnosti v grafu 18 u směsí s obsahem PLA nad 
    45 hmot. %, které dosahovalo téměř až 200%?
5. Jak si vysvětlujete velký rozdíl teoretického a reálného průběhu degradace v grafu 30?

6. Můžete uvést příklady aplikací vámi připravených polymerních směsí?   
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