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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená diplomová práce se zabývá studiem a přípravou ZnO/MgO plniv pro kompozity. V rešeržní části je nejdříve obecně popsána historie nanokompozitů. Na tento teoretický úvod navazuje část, kde je popisováno využití nanočástic oxidů kovů v průmyslu. Další část je věnována kovům použitých v práci a to zinku a hořčíku a jejich sloučeninám. V práci je použito 46 odkazů. 
Cílem práce bylo připravit směsné krystalické částice ZnO/MgO pomocí dostupných metod a jejich charakterizace pomocí SEM a XRD. Byly použity postupy, pomocí kterých se již dříve podařilo připravit částice ZnO. Pro přípravu byl použit síran hořečnatý, ale v průběhu práce se zjistilo, že jeho přídavek naopak potlačuje vznik krystalických struktur. I přes neúspěšnou přípravu krystalických vzorků diplomová práce splňuje výzkumný účel.

Celkově je práce upravena přehledně, i s prezentací výsledků. Pouze malou výtku bych měl ke značení vzorků, kterých je velký počet a jsou označeny R001 - R019. Zde by bylo vhodnější jiné značení popisující přesněji daný vzorek.



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1.  V práci zmiňujete, že částice Zn/Mg již byly přiraveny. Jak se lišil postup přípravy při úspěšném pokusu a Vašim?

2. Nanočástice směsí oxidů kovů můžou zlepšit vlastnosti jednotlivých složek. Víte o nanočásticích připravených jiných z jiných směsí kovů a jejich účinek? 
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