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	Komentáře k diplomové práci:

	K diplomové práci mám následující komentáře:

Teoretická část:

Text této části práce obsahuje řadu formálních, stylistických a jazykových nedostatků. Lze uvést jen namátkou: 

- Opakování  informací o chování PAL v roztoku na stranách 16 a 17.
- Poměrně častý výskyt dělení slov pomlčkou uprostřed řádku dělá dojem, jako by byl text kopírován z původního zdroje, aniž by byl revidován a upraven.
- V části 5 nedává poslední věta druhého odstavce smysl.
- Používání nejednotných termínů pro stejný pojem podle toho, z jakého literárního zdroje byly převzaty.
- Na str. 30 se uvádí, že při krémování emulze se "částice emulze pohybují nahoru nebo dolů" a současně, že sedimentace je jev, při kterém "částice padají dolů". Je třeba si ujasnit základní pojmy. 

- V rovnici 3 chybí, v jakých jednotkách se jednotlivé proměnné uvádějí.  

- Obrázky jednotlivých typů celulózy v části 8 nejsou uvedeny v jednotném formátu.

V teoretické části navíc zcela chybí informace o vlivu přítomnosti celulózy či jejích derivátů na velikost částic, případně stabilitu emulzí zpracované na základě publikací, které jsou dostupné v databázích WoS nebo Scopus. Mylím, že takováto rešerže by diplomantce pomohla lépe zvládnout praktickou část práce.     

V praktické části považuji za problematické především výsledky z měření velikosti částic dynamickým rozptylem světla. Je zřejmé, že diplomantka si neprostudovala základy a principy metody, takže někdy přístrojové artefakty vydává za měřená data. Například na str. 54 je uvedeno, že emulze s poměrem O/V 5/95 připravené při HLB 11 a 3 % emulgátoru mají velikost částic 1.5 nm, což je typické pro nejmenší surfaktantové micely, nikoliv pro emulze. 

Obrázky 15, 17, 18 uvádějí distribuční křivky velikostí částic, nikoliv pouze velikosti částic, navíc jsou uvedeny jako distribuce poloměrů, i když v celé práci jsou diskutovány průměry. Tato skutečnost komplikuje porozumění textu. Rovněž uvádění průměrů částic s přesností na dvě desetinná místa je poněkud odvážné, uvážíme-li heterogenitu studovaných systémů a provedení pouze jednoho měření.

K drobnějším formálním nedostatkům patří skutečnost, že Tabulky 23 a 25 mají nízkou vypovídací hodnotu, jelikož se sledovaný parameter, tedy doba rozpadu emulze, který je v nich představen, vůbec nemění.    

V diskusi výsledů postrádám komentář k vytýčenému cíli práce, a to nalezení optimálního přídavku derivátu celulózy. 




	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Vysvětlete rozdíl mezi koalescencí a Ostwaldovým zráním.

2. Charakterizujete rozdíly mezi anglickou a kontinentální metodou přípravy emulzí. Je možno považovat některou z metod za výhodnější?

3. Na str. 67 uvádíte, že u dvou emulzí skladovaných při teplotě 4 °C došlo k flokulaci. Jednalo se o vzorky připravené při rychlostech míchání 3 400 a 13 400 ot./min. První z nich se začal rozpadat po 9 dnech a vzorek připravený při vyšším namáhání už po 2 dnech. Jaká byla velikost částic těchto emulzí a navrhněte vysvětlení, proč vzorek připravený při 13 400 ot./min, který by měl být teoreticky stabilnější se rozpadl dříve?  
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