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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce se zabývá velmi zajímavým tématem UV vytvrzováním epoxidových pryskyřic. UV vytvrzování je velmi slibná alternativa pro tepelné vytvrzování reaktoplastů, jeví se energeticky úspornější a zejména rychlejší oproti klasickému tepelnému vytvrzování. V teoretické části je přehledně zpracováno rozdělení a popis epoxidových pryskyřic. Dále je zde vysvětlen mechanizmus vytvrzování epoxidů, a to jak tepelné, tak za pomoci fotoiniciátorů. 
V praktické části se diplomant zaměřil na stanovení optimálních podmínek při vytvrzování UV světlem. Pro stanovení optimálních podmínek zvolil metodu DSC s připojeným zdrojem UV záření. Byla provedena série měření sledující vliv intenzity záření, délky osvitu a bylo vyhodnocováno celkové reakční teplo a stupeň konverze. V druhé části experimentu byl sledován vliv teploty vytvrzování. 
Připomínky či náměty k zamyšlení:
-str. 46, graf. 2 - lze z toho obrázku hodnotit stupeň vytvrzení, máte tam uvedeno, že plocha pod píkem je množství energie převedené na 1g vzorku, to jak je vzorek vytvrzený jste nezkoušel.
-str. 54 - jak rozumět větě, že intenzita záření 5% a 10% byla vybrána z důvodu nejlépe čitelného průběhu konverze u vzorků
- v popisu experimentu uvádíte, že nejdřív dochází k síťování světlem a pak následně dotvrzujete teplem - já bych to jako tepelné dotvrzování nenazývala, protože tam není iniciační systém, který by zahájil reakci po zvýšení teploty (s tím souvisí i informace o tom, že bez ozáření ani po 24 hodinách nedošlo k vytvrzení vzorku str. 54)
Předložená diplomová práce je přehledně uspořádána výsledky jsou srozumitelně uvedeny v grafech a tabulkách a jsou podrobně diskutovány.

Rozsah experimentu i literární rešerše odpovídá  zadání diplomové práce. Diplomant prokázal, že se orientuje v dané problematice. 



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1) V předložené diplomové práci se několikrát objevuje termín vitrifikace, můžete mi tento pojem vysvětlit?
2) Na straně 45 máte uvedeno, že pro měření jste použili UV filtr s rozsahem vlnových délek 320-400 nm, který je vhodný pro samotný průběh vytvrzovací reakce a zároveň eliminuje možnost ohřátí vzorku infračerveným světlem a v závěru uvádíte (str 65), že rychlost a stupeň síťování za teploty 25°C se ukázala jako málo efektivní a proto v druhé části experimentu jste zvyšovali teplotu měření. Nebylo by výhodnější odstranit filtr a použít ohřev právě z infračervené oblasti než dodávat další energii? (z ekonomických důvodů, které tam zmiňujete, by to bylo asi výhodnější)
3) Na str. 48 máte uvedeno, že jako referenční vzorek pro měření byl použit vytvrzený vzorek z předešlého měření. Ale, že den starý vzorek nebylo možno použít, protože se výsledná křivka značně lišila  od ostatních. Jak tomu mám rozumět? Můžete to nějak blíže objasnit?
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