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Vliv přídavku změkčovadla na rozpustnost filmů připravených z kolagenního hydrolysátu
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JE VYPRACOVáNa NA 56 STRÁNKÁCH A DOPLNĚNÁ Čtyřmi OBRÁZKY. fORMÁLNĚ JE ČLENĚNA DO SEDMI ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ. aUTORKA CITUJE 28 LITERÁRNÍCH PRAMENŮ A PŘEDKLÁDÁ RESUMÉ V ANGLIČTINĚ.

sTUDENTKA SPLNILA ZADÁNÍ SVÉHO ÚKOLU. V PŘEDLOŽENÉ PRÁCI popisuje Základní rozdělení odpadů, Kolagenní hydrolyzáty z odpadů kožedělného průmyslu, využití kolagenních hydrolyzátů a biodegradabilních filmů. 

V první kapitole nás autorka seznamuje s přehledem nejdůležitějších druhů ODPADŮ. Tato kapitola JE PŘEHLEDNĚ ROZEPSANÁ NA Pěti STRÁNKÁCH. sTUDENTKA se v nich věnuje  ZÁKLADNÍmu ROZDĚLENÍ ODPADŮ kožedělného průmyslu a sTRUČNĚ informuje o VZNIKu TĚCHTO ODPADŮ. Dále se zabývá Hydrolyzáty kolagenu a popisuje způsoby výroby Hydrolyzátu kolagenu (alkalicka, kyselá a enzymová hydrolýza)
S Využitím kolagenních hydrolyzátů v zemědělství a v dalších aplikacích (stavebnictví, Kožedělná výroba, potravinářství) NÁS AUTORKA SEZNAMUJE V druhé kapitole.

 třetí kapitola je věnována popisu biodegradabilních filmů a to želatinových, škrobových, sojových a kaseinových a v poslední řadě kolagenovým filmů.

V experimentální části se studentka zaměřila na rozpustnost filmů z kolagenních hydrolyzátů v deionizované vodě, na vliv  rozpustnosti, teploty a množství přidaného změkčovadla glycerinu v rozmezí 0%, 4%, 10%, 20% do Filmu.


V závěru bakalážské práce nás studentka seznamuje s výsledky experimentů, kde film bez přídavku změkčovadla se rozpouštěl nejdéle a nebyl žádný zřetelný rozdíl v rozpuštění filmu při 25ºC a 37º, u filmů s přídavkem změkčovadla se filmy rozpouštěly kratší dobu a pouze u filmu s přídavkem 20% glycerinu byl zaznamenán výraznější vliv mezi teplotami  při rozpuštění filmu. 
Bakalářská práce obsahuje nepatrné množství chyb, teoretická část je dobře vypracována, Uvítal bych rozšíření kapitoly 2 o podrobnější aplikace využití kolagenních hydrolyzátů (Kosmetický, Masný průmysl aj.) V kapitole 3 Se autorka mohla zabývat mj. i Keratinovými filmy a způsobem získání keratinů. Náhodného čtenáře by jistě zaujalo více obrázků. Při praktické části se autorka  zameřila pouze na rozpustnost filmů v deionizované vodě, mohla se zaměřit pro porovnatelnost na rozpustnost jak v kyselém, tak zásaditém prostředí.

 Závěr se mi zdá poněkud obecný, není zde jednoznačně napsáno který film z provedených experimentů vyšel jako nejlepší a do jaké doby byl film v rozpouštěcím médiu ještě celistvý. V bakalářské práci jsem nenašel   zmínku o návrhu aplikace biodegradabilních filmu v praxi 
Doplňující otázky:

1. Jakým způsobem můžeme získat keratin z odpadních koželužských vod a jaké je  případné využití Keratinu.
2. Navrhněte aplikace biodegradabilních filmů v praxi
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
C - dobře
                                                                                                 Ing. Dušan Loníček

jméno, příjemní, titul
Frenštát p. R., 4. 6. 2007

*) Prosím zvýrazněte jméno osoby, která posudek vypracovala.
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