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Bakalářské práce







                         Ing. Milan Žaludek Ph.D.

Posudek bakalářské práce

faktory ovlivňující technologii lepení plastů


(téma)

Bakalářská práce L. Válka se zabývá faktory které mohou ovlivňovat technologii lepení plastů. Práce obsahuje 50 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, obrázků a tabulek.

Literární studie je velmi kvalitně a věcně zpracována, obsahuje 25 stran. Zabývá se popisem činitelů, které ovlivňují soudržnost lepeného spoje, chemickým složením používaných lepidel a podmínkami lepení. Zmíněny jsou také závady, které při lepení vznikají a jejich příčiny. Na závěr jsou popsány mechanické zkoušky lepených spojů podle stávající normalizace. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny a také se v této části práce téměř nevyskytují formální chyby. Rešerše tedy poskytuje diplomantovi velmi dobré předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

Praktická část je podle zadání naplněna popisem zhotovení zkušebních těles a provedením experimentálních mechanických zkoušek lepených spojů 2 typů termoplastů (HPS a PMMA), které byly lepeny 3 různými lepidly (Butacel, Mountack, Elfix 510). Pevnostní charakteristiky lepených spojů jsou vyhodnoceny pomocí zkoušky tahem a odlupovací zkoušky. 

Po grafické stránce je práce poměrně pěkně zpracovaná. V textu experimentální části práce se však formální nedostatky již poměrně často objevují (např.: citace literatury uváděna v () závorkách, na str. 43-seznam použité literatury-nesprávně citované internetové zdroje a použité ČSN normy, v celé práci nesprávně uváděné symboly pro pevnostní charakteristiky plastů Rm namísto σP , na str. 31 v tab. 1 – nesprávně uvedena veličina Rm (N) namísto Fmax, dále nesouhlasí uvedený poč. zkoušek v textu s údajem v tab., nesprávně označena veličina pro prodloužení εFmax (mm) namísto ΔlFmax , na str. 47 v seznamu symbolů a zkratek  je celá řada chyb např.: nominal strain není jmenovité napětí, ale deformace, εFmax nesprávně uvedeno jako průhyb (mm) , pokaždé jinak vysvětlen symbol εBreak a další., také ozn. obrázků je netypické a některé jsou označeny jako grafy, na str. 43 je nadpis na posledním řádku stránky aj.). K odborné části práce, ale nemám závažných připomínek.

Diplomant tak prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu, z větší části splnil zadání diplomové práce a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení stupněm C.

K diplomantovi mám tyto dotazy:

· Název práce je: faktory ovlivňující technologii lepení plastů- jak jste tyto faktory nastavil a jak jste vyhodnotil jejich vliv- toto v práci v podstatě není uvedeno
· Proč byl jako odmašťovadlo použit jar?

· Zmiňujete evropskou normu EN1460- je tato norma převzatá českým norm. institutem?

· Tloušťka lepidla byla při lepení vymezena drátky- proč by tedy došlo k vytlačení lepidla při použití větší zátěže než 2 kg a jak jste tuto hodnotu stanovil?
· V textu práce uvádíte jednotku N/mm2- jak jinak se dá zapsat?

· U zkoušky lepených spojů tahem zadáváte do vyhodnocovacího programu tloušťku vzorku- je výsledkem opravdu pevnost spoje?- neměla být spíše porovnávána síla potřebná k přetržení Fmax ?

· Jak by se spočítala smyková pevnost lepeného spoje?

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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