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	Příjmení a jméno studenta:
	[bookmark: _GoBack]Martin Holek

	Studijní program:
	B2808 Chemie a tecnologie materiálů

	Studijní obor:
	Polymerní materiály a technologie

	Zaměření  
(pokud se obor dále dělí): 
	-

	Ústav:
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	Vedoucí bakalářské práce:
	Ivo Kuřitka
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	Název bakalářské práce:
	

	Syntéza částic oxidu zinečnatého s novou morfologií a studium jejich vlastností

	


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Aktuálnost použité literatury
	[bookmark: Rozevírací1]

	2.
	Využití poznatků z literatury
	

	3.
	Zpracování teoretické části
	

	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	

	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	

	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	

	7.
	Formulace závěrů práce
	

	8.
	Přístup studenta k bakalářské práci
	

	[bookmark: Rozevírací2]Předloženou práci   k obhajobě a navrhuji hodnocení

	
	
	



	Komentáře k bakalářské práci:

	Jako vedoucí práce musím ocenit především studentovu vytrvalost, přístup k práci, nápaditost a zručnost, stejně tak i studijní zaujetí a snahu proniknout co nejhlouběji do problému. Rešerše byla provedena na základě poměrně velkého počtu literárních zdrojů - převážně originálních článků v angličtně, celkový počet odkazů je 48. Zde se studentovi vloudila při závcěrečném formátování práce chyba (snad při generování automatického seznamu) a čísla prvních devatenácti odkazů v seznamu literatury se nahodile změnila. V textu však zůstala čísla odkazů správně, s tužkou v ruce je pro čtenáře náprava snadná. Až na tento drobný nedostatek je teoretická část práce velmi kvalitní.  Práce byla velmi poučná, i co se do zhodnocení kvality uváděných zdrojů týče. Při formulaci zadání se úkol nejevil tak komplikovaný, avšak později se ukázalo, že výchozí poznatky v literatuře byly patrně svými autory nadhodnoceny, vzhledem k tomu, jak popisované experimenty úporně vzdorovaly pokusům o zopakování. Zdá se, že někteří autoři si výsledky svých prací mírně přikrášlili, či spíše vybrali žádoucí výsledky, které pak prohlásili za typické. V prováděných experimentech hraje roli komplexní systém rovnováh včetně oxidu uhličitého a případně se odpařujícího amoniaku. Toto ve svém důsledku znamená, že výsledky postupů jsou silně závislé na konkrétních podmínkách pokusů, včetně faktorů, jako je míchání nebo nemíchání reakční směsi, použití vysoké nebo nízké nádobky, rychlého nebo pomalého odpařování, odvětrávání sušárny atd. Byly provedeny stovky experimentů, a nakonec vyhledány "robustní" podmínky, kdy bylo možné při opakování pokusu předpovědět, co bude produktem. Nakonec student na cestě za zvětšením měrného povrchu ZnO zvládl standardní přípravu čtyř meziproduktů a jejich směsí. Jako nejlepší našel cestu přes hydrozincit - vrstevnatý minerál - který po vyžíhání vedl k ZnO s měrným povrchem přes 20 m*m/g, přičemž velikost měrného povrchu výchozího ZnO byla 4 m*m/g.
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