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Studentka splnila všechny 3 body zadání bakalářské práce.
Nicméně musím konstatovat, že se opírá o velmi malý počet literárních pramenů, z nichž některé se recenzentovi jeví jako nevěrohodné (jedná se zřejmě o propagační literaturu společnosti prodávající výrobky ze šungitu, určené mimo jiné pro potřeby alternativní medicíny a jiné "nevědecké" účely). Tento nedostatek literárních pramenů připouští i studentka v závěru své bakalářské práce. Skutečnost, že se studentce nepodařilo nalézt informace o zadaném tématu v seriózních vědeckých časopisech si recenzent vysvětluje použitím chybného názvu pro šungit v anglickém jazyce (viz anglický abstract a keywords). Při zadání správného výrazu ("SHUNGITE") do vyhledávání v databázi "Web of Science" recenzent nalezl 31 odborných publikací z období let 2002-2007. Citování některých z těchto prací by jistě přidalo bakalářské práci na serióznosti (zejména tvrzení, že šungit obsahuje fullereny by bylo vhodné doložit citacemi odborné literatury).
Z omezeného výběru použité literatury pramení patrně i chybné označení šungitu jako "minerál" či "nerost". Recenzent se domnívá, že jde o horninu. Podobný je pravděpodobně i původ řady nejasných formulací, např.:

· "Při extrémních podmínkách může šungit při adsorpci zvýšit svůj vnitřní objem až 6 krát a přitom zachovat svůj vnější objem a formu." 
(str. 11)

· "Na rozdíl od ostatních materiálů geomagnetické pole Země zůstává neporušené."
(str. 21)

· "... v tomto případě má voda největší energetickou hodnotu..."
(str. 23)
V práci se rovněž vyskytuje poměrně mnoho pravopisných chyb.

Otázky k obhajobě:

1.
Jaký je rozdíl mezi nerostem, minerálem a horninou?
2.
Na str. 12 uvádíte, že šungit má obrovskou "rozvinutou vnitřní plochu". Jedná se o stejnou veličinu jako "specifický povrch"? Pokud ano, porovnejte hodnoty specifického povrchu šungitu a běžných typů aktivního uhlí.
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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