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Posudek bakalářské práce

VAKUOVÉ TVAROVÁNÍ TERMOPLASTŮ

(téma)

Bakalář ve své práci řeší problém vakuového tvarování možných profilů přístrojové desky auta. Zvolil si konkrétní přístrojovou desku z CITROËN BX 1.4. Bakalářská práce obsahuje 80 stran, včetně obrázků, tabulek, grafu, příloh a cd nosič, na kterém diplomant uvádí svoji práci v elektronické podobě.
Práce je rozdělena do dvou částí. Literární rešerše tvoří průřez problematikou vakuového tvarování. Úvodní část je věnována charakteristikám materiálů vhodných pro vakuové tvarování, dále autor popisuje možné způsoby provádění a stroje pro vakuového tvarování. Vlastnímu navrhování výrobků pro vakuové tvarování a s tím souvisejícím formám se autor zabývá v následující pasáži. Důležitým prvkem celé problematiky je technologie vakuového tvarování. V závěru rešerše autor uvádí možné způsoby opracování získaných výrobků.
V praktické části student navrhuje tvary, které jsou obsaženy na přístrojové desce a provádí jejich tvarování na stroji FORMECH 300X. Sleduje přitom, jak se každý navržený geometrický tvar změní. Vyhodnocuje tloušťku vzorku, změnu rastru vzorku, plochu modelu a další charakteristiky – vše po vytvarování. Student dále navrhl konstrukční úpravu vakuového zařízení, kterou podložil výkresovou dokumentací.
Po stylistické a formální stránce obsahuje bakalářská práce několik chyb, vyskytují se i gramatické chyby. Tato skutečnost nesnižuje výrazným způsobem celkový výsledek práce.
Připomínky k práci:

· Kvalita některých obrázků neodpovídá svou úrovní požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

· Autor nepoužil pro všechna daná geometrická tělesa odborný název.

· Výkresová dokumentace je příliš „obrovská“ – student použil zbytečně velký formát výkresů.
Autor splnil požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B – velmi dobře.
Dotazy:

1. Bylo provedeno na vámi zvolených vzorcích zaoblení hran?
2. Z jakého typu kaučuku nebo eleastomeru by dle vašeho názoru měly být zhotoveny konstrukční desky?
3. K měření délkových charakteristik jste použil posuvné měřítko. Můžete ho charakterizovat?
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:


B – velmi dobře
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