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Závěrečná diplomová práce Bc. Marcela Sívka se zabývá problematikou lepivostí kaučukových směsí v závislosti na materiálu nástroje. Práce obsahuje 77 stran textu, 39 obrázků, 9 tabulek a 14 příloh. Na přiloženém CD je možno najít diplomovou práci v elektronické podobě a veškeré přílohy včetně výkresu sestavy nově navrženého nástroje a kompletní výrobní dokumentaci, taktéž v elektronické podobě.
Práce je účelně rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je popisována problematika procesu vstřikování elastomerů, následně se autor obsáhle zabývá povrchovými úpravami kovů. Poté je popsána příprava gumárenských směsí a problematika lepivosti, v návaznosti na ni se autor zabývá přehledem separačních prostředků používaných při zpracování elastomerů v praxi. V praktické části je nejdříve popsán vstřikovaný výrobek, nastroj a stroj sloužící k jeho výrobě a také vstřikované materiály. Celkem byly použity tři různé směsi a tyto byly postupně vstřikovány ve formách, u kterých byly tvarové části vyrobeny ze třech různých materiálů. Následně byla zkonstruována speciální vstřikovací forma určená k tokovým zkouškám vstřikovaného materiálu v závislosti na druhu povrchu dutiny formy.
Práce je po obsahové stránce na vysoké úrovni, přesto mám k diplomové práci několik připomínek:

· drobné chyby v terminologii (např. záměna pojmů vstřikování a lisování),
· horší kvalita některých obrázků.
Bc. Marcel Sívek splnil v plném rozsahu zadání diplomové práce. Uvedené připomínky nejsou takového charakteru, aby snížily vysokou úroveň předložené diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A-výborně.

K práci mám následující otázky:

1. Proč bylo u první zkoušené směsi vyrobeno u materiálu formy 19436 pouze 40 ks, oproti dalším dvěma, kde byly řádově stovky vzorků?
2. V čem vidíte výhody použití povlaků či jiných povrchových úprav dutin forem.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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