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Posudek dipLomové práce


                    Vliv technologických podmínek na rozměrovou stabilitu vstřikovaného výrobku
  Dle zadání měl diplomant vypracovat literární studii na uvedené téma, provést experimentální měření postihující vliv technologických podmínek vstřikovacího stroje, materiálu a formy na rozměr výrobku, vhodným způsobem vzorky proměřit a naměřené výsledky vyhodnotit. Naměřené výsledky měl dále podrobit diskusi srovnáním   s literárními údaji jakož i naznačit možnosti  případného aplikačního využití takto zjištěných poznatků.
V literární části, která představuje téměř polovinu obsahu diplomové práce, zpracoval v různé kvalitě ve stručné formě všechny známé aspekty mající vztah k procesu vstřikování.
Vlastní experimenty realizoval na dvou zvolených vstřikovacích strojích s různou historií při různě volených profilech rychlosti vstřikování a různě volených profilech dotlaku.Použil dále dvě různé vstřikovací formy pro dva typy výrobků dodatečně montovaných do jednoho kompaktního nádržového čerpadlového modulu . Pro každý typ výrobku byl podle firemního postupu použit jiný typ polyacetálu POM.
Výstřiky podrobil měření jejich hmotnosti  a jejich hlavního rozměru.Výsledky měření sestavil pak do  závislostí odchylky rozměru od jmenovité hodnoty na hmotnosti výstřiku.Touto cestou posuzoval pak vliv navoleného  profilu rychlosti vstřikování,vliv navoleného profilu dotlaku a také vliv historie vstřikovacího stroje jakož i vliv stupně opotřebení vstřikovací formy.
Z předložených výsledků vyplývá, že všechny naměřené odchylky leží uvnitř intervalu dovolené úchylky.Vykazují však monotonní závislost na hmotnosti výstřiku, z jejíhož sklonu by měla být odhadována citlivost procesu na změnu toho kterého parametru procesu vstřikování.
Ze sledovaných parametrů pak diplomant označil za nejdůležitější změnu dotlaku,což je v souladu s teoretickými poznatky.

Při vypracování vlastní diplomové práce se však diplomant dopustil několika nedostatků z nichž cituji:
-str.12:   překlepy: …minometní formaldehyd, …cyklický acetyl

-str.13:   doslovný opis literatury (Polymery,Mleziva str. 157)

-str.19: ….v případě pryže snadno zpracovat na tzv.regenerát.

-str.22: obr.8. záměna průběhu tlaku ve formě za průběh vstřikovacího tlaku
-str.23: popis nějakého průběhu tlaku,který se nevztahuje  k uvedenému pvT

            diagramu.

-str.25-26: nejasný popis procesu krystalizace polymerů

-str.31:  obr.18 nevhodný popis obr.,neboť se jedná o časový průběh tlaku ve formě

            během cyklu vstřikování.

Celá práce je tak zaměřena prakticky na dosažení přesnosti vstřikovaných výrobků ihned po vyrobení.

V názvu práce je však uvedena rozměrová stabilita vstřikovaného výrobku,čímž se rozumí stálost těchto rozměrů v čase při dalším používání,kde může dojít k jejich změnám v důsledku uvolnění vnitřních pnutí.V tomto smyslu je zde nesoulad mezi formulací zadání  a provedenou prací, která se již následnými změnami rozměrů výstřiku nezabývá.

Lze však konstatovat, že diplomant i přesto splnil zadání práce v v dostatečném rozsahu.

Předložené výsledky lze   považovat  za úvod do  problému,   neboť nás   seznamují   jen 

s jeho hlavními obrysy a nedávají tak příliš velký prostor pro podrobnější rozbor uplatnění jednotlivých jevů vzpomenutých v literární části.


Grafická úprava je na velmi dobré úrovni, vlastní text však obsahuje určité nedostatky jak bylo již výše citováno. Jejich náprava by měla být součástí vlastní obhajoby.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
D - uspokojivě
                                                                                           Karel  Stoklasa, Doc., Ing.,CSc.
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*) Prosím zvýrazněte jméno osoby, která posudek vypracovala.
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