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	Komentáře k diplomové práci:

	Úkolem diplomanta bylo dle zadání připravit směsi z PLA ,které by měly vhodnější aplikační vlastnosti ,zejména mechanické ,než PLA samotný..Měl k tomu využít modifikační  přísady typu změkčovadel,síťovadel a plniv.
K tomu provedl v prvé řadě bohatou rešerši z odborné literatury,pak připravil soustavu směsí s různým osbahem diskutovaných přísad,ke smíchání pak použil laboratorní dvoušnekový hnětič
a ze vzniklých homogenních směsí připravil jejich rozlisováním plošný útvrar,ze kterého odebíral  příslušné  vzorky   zkušební vzorky.
Na nich prováděl zkoušky mechanických a termálních vlastností a v některých případech měřil i distribuční křivky molárních hmotností.
Naměřené výsledky sestavil do přehledných tabulek a soustavy méně přehledných grafů.
Splnil tím zadání DP v celém rozsahu.
Vlastní předložená práce má velmi dobrou grafickou i gramatickou úroveň.
Množství  a aktuálnost využitých literárních zdrojů je pro tento účel  velmi bohaté.
Rovněž popis všěch experimentů a provedených měření je velmi dobrý.
Vlastní zpracování  je zcela bez připomínek.
Interpretace naměřených výsledků a jejich diskuze je vložena přímo do kapitoly naměřených výsledků je dobrá, stává se však méně přehlednou a neumožňuje srovnání s údaji uváděnými v literatuře.
Formulace závěrů je sice uspokojivá,ale neinformuje čtenáře o tom,zda dosažené výsledky představují posun možností praktického využití PLA třeba jen v  nějaké malé oblasti. 


	Otázky oponenta diplomové práce:

	 
1. Byl vzorek čistého PLA měřen na GPC  před  tepelným zpracováním i po něm a byl také míchán před vylisovánim na dvoušnekovém hnětiči stejně jako všechny ostatní směsi?

2. V tab.9. stupeň polydisperzity zamíchaných směsí vesměs  klesá oproti hodntě čistého PLA.
     Máte nějaký názor na to co toho mů může být příčinou?
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