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Diplomantka se ve své práci zaměřila na studium mechanických vlastností plněných materiálů na bázi PP. Zde musela zvládnout celou řadu experimentálních technik, jednak vlastní přípravu směsí a jejich zpracování na vytlačovacím stroji, dále pak metodiky měření vybraných fyzikálních veličin (mechanická pevnost v tahu, v lomu, tvrdost a pod.). V průběhu celého projektu DP studentka pracovala s rozmyslem, uváženě a samostatně. Při zpracování výsledků experimentů využila metody statistické analýzy a provedla vyhodnocení chyby měření. Celý text DP je sepsán pečlivě a na vysoké úrovni. Naměřené výsledky pak podrobila kritickému zhodnocení. 
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