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Posudek diPLomové práce

 Vytvrzování epoxidových pryskyřic sledované dielektrickou analýzou
Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Má 100 stran, z toho je 50 věnováno teoretické části a je napsána v anglickém jazyce. V práci je 40 odkazů na literaturu, 84 obrázků, 20 tabulek a 4 přílohy.
Předložená diplomová práce zabývá sledováním vytvrzování epoxidových pryskyřic. Cílem práce je bylo stanovení základních parametrů vytvrzování - tepla reakce, maximální teploty reakce a teploty skelného přechodu již vytvrzeného materiálu pomocí DSC. Diplomant dále porovnával vliv epoxidového ekvivalentu na teplotu skelného přechodu, na maximální teplotu reakce a teplo reakce. Dalším cílem bylo odzkoušení nově zkonstruovaného přístroje pro měření vytvrzovací reakce metodou dielektrické analýzy. Závěrem pak měl srovnat výsledky získané z jednotlivých měřících postupů. Zadání práce bylo poměrně rozsáhlé.
V teoretické části je vhodně rozpracována tématika od všeobecného pohledu až po konkrétní zaměření na řešenou problematiku. Nejprve jsou nastíněny základní aplikace, poté základní materiály. Diplomant se zabýval do větší hloubky kinetikou vytvrzovací reakce a stanovením jednotlivých charakteristik síťovací reakce. V druhé části teorie je popis termální analýzy z pohledu prakticky používaných metod. Závěrečná část je věnována dielektrické analýze. Tato metoda, která byla dříve méně používanou, prochází dynamickým vývojem. Za zdařilé považuji skloubení teoretického popisu dielektrických jevů a praktické aplikace v moderních přístrojích renomovaných výrobců, které jsou používány k analýze vytvrzování. Aktuálnost tématu potvrzuje i citování nové zahraniční literatury.
V experimentální části diplomant provedl přípravu několika směsí prepolymerů epoxidových pryskyřic s různými reaktivními rozpouštědly a po přidání tvrdidla vykonal měření na DSC a DA. Konkrétně se jednalo o stanovování tepla reakce, maximální teploty reakce a především teploty skelného přechodu. Výsledky měření z DSC byly přehledně zpracovány do jednotlivých grafů a popsány. Celkové porovnání směsí bisfenolu A a bisfenolu F s různými rozpouštědly byly diskutovány na závěr kapitoly. Autor dále sumarizoval závislosti na epoxidových ekvivalentech a sympaticky přiznal, že některé předpokládané závislosti se nepodařilo prokázat.  V předposlední kapitole provedl obdobná měření na prototypovém zařízení dielektrické analýzy, výrobku firmy Reflex s.r.o. (součást bývalého Výzkumného ústavu slaboproudé elektrotechniky). Podařilo se mu získat vysoce hodnotná data – prokázat shodu výsledků obecně používaného DSC s nově zkonstruovaným přístrojem. 
Faktická úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Za potěšující považuji autorovu snahu o napsání diplomové práce v angličtině. Úroveň cizího jazyka je odpovídající studentu pátého ročníku technické vysoké školy. Přesto se diplomant nevyvaroval drobných chyb, zvláště při překladu technických termínů z českého do anglického jazyka např. používání error a mistake (str.81), místo cylindrical coordinates barell coordinates (str. 31). V obrázku 5a 5b jde o jednu a tu samou sloučeninu. Za nešťastné považuji pojmenování maximální teploty reakce jako reakční teploty, což může vést k záměně s teplotou vytvrzovací. U označení teploty skelného přechodu se ,,g“ píše jako symbol, nikoliv jako malé písmeno. Na přehlednosti, jinak velmi zdařilé práce, ubírá fakt, že v seznamu symbolů nejsou zkratky řazeny podle abecedy, lhostejno jestli české nebo anglické. 

Na práci je vidět kladný vliv vedoucího i pracovní nasazení diplomanta. Grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, obrázky a tabulky jsou uváděny přehledně a jsou velmi dobře popsány, i přes jejich velké množství a vzájemnou podobnost. Stejně tak členění textu je přehledné.

Závěrem lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti a je zpracovaná na velmi vysoké úrovni, jak s pohledu faktického zpracování tématu, tak co do rozsahu experimentů. Cením si autorovy snahy o sepsání diplomové práce v anglickém jazyce, tvůrčí přístup k řešení nové problematiky dielektrické analýzy, shromáždění velkého množství experimentálních dat a úrovně jejich zpracování.
Otázka: 
V naměřených výsledcích hodnoty teplot skelných přechodů směsí klesají s rostoucím zastoupením reaktivního ředidla ve vytvrzované směsi, ale v diskusi výsledků tuto skutečnost nezmiňujete. Osvětlete, prosím jak si tento jev vysvětlujete ?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A výborně
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