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dimenzování dvouvrstvého běhounu na vl triplex
(téma)

Závěrečná práce Karla Holého se zabývá vlivy jednotlivých parametrů na narůstání profilu za vytlačovací hlavou při vytlačování dvouvrstvého běhounu na vytlačovací lince Triplex. Práce obsahuje 60 stran textu, 36 obrázků a 11 tabulek. Na přiloženém CD je možno najít bakalářskou práci v elektronické.
Práce je účelně rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je popisována technologie vytlačování polymerních materiálů, na kterou navazuje popis jednotlivých strojních zařízení používaných při vytlačování běhounů na pláště pneumatik. Nakonec jsou zmíněny všeobecné podmínky vytlačování kaučuků.  V praktické části je nejdříve uveden popis vyráběného pláště 7,50-16 TS-08 pro secí stroj Horsch. Následuje popis vytlačovací linky včetně všech provozních parametrů a strojů. Poté byl proveden návrh běhounu. Následně byly změřeny nejvýznamnější veličiny, které ovlivňují kvalitu vytlačovaného běhounu. Nakonec byl proveden návrh šablony vyráběného běhounu, jehož správnost byla ověřena a zjištěné výsledky jsou komentovány v závěru a v diskusi výsledků.   

Práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni, přesto mám k předložené práci několik připomínek:

· drobné gramatické chyby a překlepy,

· horší kvalita a čitelnost některých obrázků,

· malé množství použité literatury staršího data,

· chybí číslování rovnic,

· mírné odlišnosti od šablony pro vypracování BP.
Student Karel Holý splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu. Uvedené připomínky nejsou takového charakteru, aby výrazně ovlivnily vysokou úroveň předložené závěrečné práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A-výborně.
K práci mám následující otázky:

1. Jaké materiály se obvykle používají na části vytlačovací hlavy, které jsou v kontaktu s vytlačovaným materiálem?
2. Jaké tepelné zpracování byste použil, pokud by to bylo pro tyto části třeba?

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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