
8 

OBSAH 
SEZNAM VYBRANÝCH PUBLIKACÍ PRO HABILITAČNÍ PRÁCI ........................ 9 

ÚVOD .................................................................................................................................. 11 

1. POLYVINYLCHLORID PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY............................... 12 

1.1 SNÍŽENÍ MIGRACE FTALÁTŮ Z PVC .............................................................. 14 

1.2 MODIFIKACE PVC GENCIÁNOVOU VIOLETÍ A 
MONTMORILLONITEM ...................................................................................... 15 

1.3 MODIFIKACE PVC POMOCÍ RADIOKONTRASTNÍCH LÁTEK ................ 17 

2. POLYMERNÍ MATERIÁLY S FIBRILÁRNÍ STRUKTUROU ........................ 19 

2.1 MIKROFIBRILÁRNÍ FÁZOVÁ STRUKTURA SMĚSÍ POLYETYLENU A 
POLYPROPYLENU ................................................................................................ 20 

2.2 VLÁKNA NA BÁZI POLYETYLENOXIDU A CELULÓZY ............................ 21 

2.3 KOMPOZITNÍ VLÁKNA NA BÁZI SILIKY A POLYVINYLBUTYRALU ... 24 

PŘÍNOS PRÁCE PRO VĚDU A PRAXI ........................................................................ 27 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 29 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 31 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 37 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK ..................................................... 38 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST AUTORA ............................................................................... 39 

SEZNAM PUBLIKACÍ DLE WOS ................................................................................. 39 

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS AUTORA ................................................................................ 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SEZNAM VYBRANÝCH PUBLIKACÍ PRO HABILITAČNÍ PRÁCI 9
	ÚVOD 11
	1. polyvinyLchlorid pro zdravotnické účely 12
	1.1 Snížení migrace ftalátů z PVC 14
	1.2 Modifikace PVC genciánovou violetí a montmorillonitem 15
	1.3 Modifikace PVC pomocí radiokontrastních látek 17
	2. Polymerní materiály s fibrilární strukturou 19
	2.1 Mikrofibrilární fázová struktura směsí polyetylenu a polypropylenu 20
	2.2 Vlákna na bázi polyetylenoxidu a celulózy 21
	2.3 Kompozitní vlákna na bázi siliky a polyvinylbutyralu 24
	Přínos práce pro vědu a praxi 27
	Závěr 29
	Seznam použité literatury 31
	Seznam Obrázků 37
	Seznam použitých symbolů a zkratek 38
	Publikační činnost autora 39
	Seznam publikací dle WoS 39
	Odborný životopis autora 45
	SEZNAM VYBRANÝCH PUBLIKACÍ PRO HABILITAČNÍ PRÁCI
	ÚVOD
	1. polyvinyLchlorid pro zdravotnické účely
	1.1 Snížení migrace ftalátů z PVC
	1.2 Modifikace PVC genciánovou violetí a montmorillonitem
	1.3 Modifikace PVC pomocí radiokontrastních látek

	2. Polymerní materiály s fibrilární strukturou
	2.1 Mikrofibrilární fázová struktura směsí polyetylenu a polypropylenu
	2.2 Vlákna na bázi polyetylenoxidu a celulózy
	2.3 Kompozitní vlákna na bázi siliky a polyvinylbutyralu

	Přínos práce pro vědu a praxi
	Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam Obrázků
	Seznam použitých symbolů a zkratek
	Publikační činnost autora
	Seznam publikací dle WoS

	Odborný životopis autora



