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Vlastnosti plnénych gumarenskych smési

Cilem pfedloZené diplomové prace bylo otestovat vliv nékterych sazovych
a minerdlnich plniv na vybrané vlastnosti kau¢ukovych smési i jejich
vulkanizati. Teoreticka ¢ast popisuje SBR kaucuk, stejné jako nékteré
gumarenské pfisady a chemikalie spolu s metodami pouzitymi pro méfeni.

V experimentalni ¢asti diplomové prace jsou popsany pouZité metody a
diskutovany dosazené vysledky. Zvlastni pozornost je vénovana méfeni
dynamicko-mechanickych vlastnosti kau¢ukovych smési i vulkanizat na
ptistroji RPA 2000, tahovému chovani a plynopropustnosti vulkanizatd.

Poznamky:
- U kazdého grafu by mély byt uvedeny podminky méieni:

u grafu 1 a 6 neni deformace, u grafu 2, 3, 7 a 8 neni frekvence
- Interpretace vysledki by méla byt opatrnéjsi.

Napf. na str.45 misto ,,...vykazuji suverénné nejmensi nartistani. ..
by bylo vhodnéjsi ,,...by mohly mit nejmensi nartsténi...“ uz proto, ze
nardstani za hubici v této praci nebylo méfeno.

Dotazy:
Str. 9, obr.1: Pro€ neni zndzornén i butadienovy mer v 1,2 — pozici, kdyz se

0 ném na str. 10 pise?
Str.15, odstavec dole: Ktera plniva maji primérnou velikost ¢astic 1 nm?
Str.25, obr. 5: Jaké barvy maji jednotlivé atomy?
Str.28,29:  Jaky je rozdil mezi Aerosilem a silikou?

Str.37: Co znamena Q v rovnici (12)?
Str.41: v odstavci dole se piSe o ,,...tahové pevnosti...“. Kde jsou hodnoty?
Str.52: Jaké byly rozméry vylisovanych desek a vyseknutych vzorka

pro méfeni plynopropustnosti?
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Hlavnim cilem diplomové prace bylo posoudit G¢inek sazovych a
mineralnich plniv na dynamicko-mechanické a tahové vlastnosti a promé&fit
Jejich vliv na plynopropustnost vulkanizatd. Tento cil byl splnén.

Diplomantovi se béhem prace podafilo zvladnout fadu experimentalnich
metod potfebnych k piipravé a hodnoceni kautukovych smési a jejich
vulkanizati.

Diplomova prace obsahuje podrobn¢ zpracovanou literarni studii a velky

objem peclivé provedenych laboratornich experimenti. Odborna uroven
prace je velmi dobra.

Zavér:

Hodnocena diplomova prace shrnuje velké mnoZstvi pe¢livé provedené
experimentalni prace. Prace je dobfe zvladnuta a piehledné zpracovana.
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