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Posudek diPLomové práce

VLIV PRŮMYSLOVĚ VYUŽÍVANÝCH SILANŮ NA POLYMERNÍ NANOKOMPOZITY NA BÁZI STEREOREGULÁRNÍCH ELASTOMERŮ

(téma)

Úkolem této diplomové práce bylo přinést nové poznatky a možnosti laboratorního měření účinku silanů na jílové materiály v polymerní matrici polybutadienu.
Práce je složena z několika kapitol, které čtenáře postupně uvedou do problematiky skladby směsi, přes nové druhy používaných plniv. Přehledně vysvětlí proces silanizace a její vliv na výsledné vlastnosti vulkanizátů. 

Součástí této práce je také řada vhodně vybraných obrázků, které znázorňují některé složité reakce či struktury použitých materiálů, např. krystalické uspořádání montmorillonitu, postup kationtové výměny při modifikaci přírodních jílů, proces interkalace a exfoliace a také složité silanizační reakce. Tím zjednodušují a přibližují danou problematiku i nezasvěcenému čtenáři. 

V praktické části je přehledně popsán proces přípravy směsí a jejich následné vyhodnocení. Jednotlivé testy na sebe analogicky navazují a postupně seznamují čtenáře s dosaženými výsledky. Zvláště hodnotná jsou data získaná při měření směsí na zařízení RPA 2000 od firmy Alpha Technologies, která přinášejí poměrně nový pohled na diagnostiku gumárenských směsí. 

Daná práce je velmi dobře zpracována a  splňuje všechny požadavky zadání. Diplomant na své práci pracoval samostatně, řídil se pokyny vedoucího a přinesl celou řadu nových poznatků k danému tématu.
 Proto navrhuji výslednou známku – A (výborně).

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:           A       výborně
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