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On silane crosslinking of polyethylene for wire a cable insulations

Diplomant se ve své práci zabývá studiem vlastností polyetylenu síťovaného silanem a jejich změnami v průběhu tepelného stárnutí.

Soustředil se hlavně na mechanické vlastnosti, věnoval však pozornost i změnám morfologie a při stárnutí i změnám chemickým.
Vypracoval v prvé řadě k tomu potřebný přehled z citované  odborné a zejména firemní  literatury.

Laboratorně pak připravil síťovatelné vzorky polyetylenu s využitím kopolymerační roubovací reakce v tavenině se silanem a nakonec je podrobil následné síťovací reakci v pevném stavu s pomocí hydrolýzy vodou za dvojích různých podmínek . 
Nasíťované vzorky dále podrobil teplotní expozici  při různých teplotách a vlhkosti, celkem za pěti různých kombinací. Vzorky navíc exponoval různou dobu, což mu umožnilo sledovat i časový vývoj sledované vlastnosti imitující vlastní proces „stárnutí“ tohoto materiálu při praktickém používání.
Vlastnosti a jejich časový průběh vyhodnocoval z měření DSC, FTIR a měření některých mechanických vlastností.

  Z předložených vyhodnocených výsledků vyplývá, že rychlost síťovací reakce silanu i za těchto podmínek s rostoucí teplotou přirozeně roste, avšak je natolik pomalá, že stupeň nasíťování je výrazně závislý ještě i na době působení teploty. Proto stupeň nasíťování se ještě zvyšuje i za podmínek „stárnutí“ úměrně teplotě této operace a je příčinou změn vlastností vzorků aniž by došlo účinkem „stárnutí“ k nějaké jiné změně chemického složení. 
Dále je z předložené práce patrné, že tato síťovací reakce má vratný charakter, který může být skutečnou příčinou změn vlastností uvedeného systému při praktickém používání, neboť v tomto případě vytvořená síť může podléhat hydrolýze. Pozorování naznačených změn by mohla umožnit dlouhodobější expozice vzorků v horké vodě.
Za nejdůležitější poznatek, který z této práce vyplývá, je možno považovat zjištění, že síťování ovlivňuje výsledný krystalický stav i když je provedeno až v pevném, tedy krystalickém stavu polymeru.

Bylo zde pozorováno ovlivnění negativní ve formě vzniku méně vyvinutého krystalického podílu vykazujícího nižší teploty svého rozpadu oproti stavu nesesíťovanému.

Diplomant zaujal ke zjištěným výsledkům své stanovisko, ve kterém výše naznačené poznatky ve značné míře přímo vysvětlil.
Dostatečně prokázal dovednost osvojit si různé experimentální metodiky definované krystalizace a  následné identifikace dosaženého stavu vzorku a hlavně schopnost samostatně odborně pracovat na zadaném tématu, kvalitně uspořádat a vyhodnotit naměřené výsledky.

Práce neobsahuje zjevné nedostatky, které by bylo nutné ještě při obhajobě blíže vysvětlovat. K vlastní práci nemám žádné zásadní připomínky a doporučuji ji k obhajobě. 
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