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Dokončovací obrábění termoplastů
Diplomová práce řeší problematiku obrábění plastů a pryže broušením. Je sledována kvalita povrchu v závislosti na technologických parametrech.

Autor v teoretické části práce rozebírá dokončovací metody obrábění – kapitoly broušení a leštění. Logickou návaznost tvoří kapitola hodnotící strukturu povrchu a parametry, určované při měřeních podle norem ČSN EN ISO 11562, ČSN EN ISO 4287 a ČSN EN 4288. Pro rešeršní práci autor využil řady literárních zdrojů jak tištěných tak internetových. Nové poznatky z této části práce pak autor uplatňoval při praktických experimentech.
Podle zadání praktická část práce byla zaměřena na sledování vlivu technologických podmínek na jakost povrchu po broušení. Byly broušeny tyto polymerní materiály: PP, PVC, PTFE, PA66 PA6GF30%, PC a pryž. Přístup diplomanta k experimentální práci hodnotím jako příkladný, diplomant byl ve své práci iniciativní a důsledný. Nutno vyzdvihnout rozsah provedených měření.  Pro statistické vyhodnocení bylo měření parametrů drsnosti (Ra, Rz) opakováno 10x. Pro 4 posuvové rychlosti, 4 řezné rychlosti a 7 uvedených polymerních materiálů bylo provedeno 1120 měření na jeden brousící kotouč. Statistické zpracování dat v programu Statistica vedlo k předpokladu, že parametr drsnosti Ra statisticky významně neovlivňuje měnící se posuvová rychlost.  Hlubší analýza kvality povrchu byla prováděna na základě konstrukce křivky materiálového podílu. Sestavené protokoly tvoří přílohovou část práce, uloženou na CD nosiči.

Vzhledem k tomu, že autor splnil všechny body zadání, doporučuji práci k obhajobě.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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