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Mechanické vlastnosti dílů zhotovených metodou Rapid Prototyping
Posuzovaná práce se zabývá stanovením mechanických vlastností těles vyrobených dvěma různými metodami Rapid Prototypingu - metodou LOM a FDM. Tělesa jsou tetována v tahu a ohybu. Jako referenční vzorek jsou současně zkoušena tělesa z materiálu ABS vyrobená konvenčním vstřikováním.
V teoretické části jsou popsány používané metody pro Rapid Prototyping. Dále pak zkoušení materiálů v tahu a v ohybu. V praktické části Jsou psána jednotlivá zařízení pro výrobu a testování zkoumaných těles. Následuje podrobný postup výroby prototypu metodou LOM a přehled výsledků měření.
Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni a mám k ní pouze tyto připomínky:

· na str. 17 jsou v teoretické části dosti nešťastně zařazeny výsledky měření, které by měly být prezentovány až v části praktické (lze řešit např. odvoláním na praktickou část)

· na str. 26 v textu je špatný odkaz na číslo obr. 3.1. ačkoli jde o obrázek 15
· jelikož se práce zabývá metodami LOM a FDM bylo by vhodné uvést plné originální názvy těchto metod, ze kterých byly zkratky odvozeny

Dále mám k práci tyto připomínky a dotazy:

· jaký je rozdíl mezi veličinami označovanými (L0σt a (L0B – v seznamu symbolů jsou obě popsány jako celkové prodloužení při přetržení ?
· vzhledem k porovnávání těles z různých materiálů by bylo vhodné uvést přesně o jaké materiály jde, co je přesně materiál Raftalac a jaké typy ABS byly použity ?

Student prokázal v práci dostatečné znalosti. I přes uvedené připomínky hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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