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Příprava materiálů obsahujících nanočástice stříbra

Cílem diplomové práce bylo připravit mikrovlnným ohřevem stříbrné nanočástice v kompozitu s polyvinyl alkoholem, PVA. Tento materiál má perspektivní použití pro povrchovou úpravu, např. nástrojů, v oblasti zdravotnictví vykazujíce mikrobiální vlastnosti. Za tímto účelem bylo zkonstruováno vhodné zařízení úpravou běžné mikrovlnné trouby. DP pečlivě sleduje zvolenou linku přípravy a charakterizace tohoto materiálu. Literární rešerše přesně sleduje zadání. Experiment vede k přípravě požadovaného materiálu. Celá práce je pak koncipována přesně a stručně, s minimálním výskytem faktických chyb, překlepů a stylistických nesrovnalostí. Oceněním jak diplomanta tak jeho vedoucího je zvolení tématu studia všeobecně prospěšného s aplikační vizí. Práci navrhuji k přijetí se známkou výborně.
· Přesto pár otázek vyvstalo po prostudování práce:

· Může mít nějaké negativní vlivy aplikace nanostříbra na některé buňky lidského organismu?

· Obrázky 14-39 Není zde uvedeno o jaký druh mikroskopie jde, je samozřejmě možné příslušnou informaci najít v textu, přesto bych tuto informaci uvítal i přímo v obrázku.

· Graf 6. Čím si vysvětlujete výrazné maximum modulu u jedné koncentrace Ag ve vzorku.

· V diskusi na str. 59 se píše, že černé tečky představují nečistoty. Máte důkaz, že se nejedná o větší agregáty stříbra?

· V diskusi na str. 59 se popisuje uplatnění elektrické vodivosti kompozitu ve vztahu k zástavě srdce a použití defibrilátoru. Jaký tu mohou mít vliv vlastnosti mikrobiální. Má voda zásadní vliv na hodnotu vodivosti PVA?

· SEM analýza ukazuje, že nanostříbro po odlití fólie agreguje do objektů dosahujících velikosti až 1000nm? Jedná se o tuhé agregáty? Nebo si spíše myslíte, že je tvořen menšími klastry po separaci fází vlivem sedimentace, atd. které by šly snadno dále dispergovat, například aplikací ultrazvuku?
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