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Bakalářské práce  
Posudek bakalářské práce

Příprava a vlastnosti tenkých vrstev polysilanů  
Bakalářská práce Milana Kadlčka se zabývá  problematikou přípravy tenkých vrstev polysilanů. Polysilany jsou polymery jejichž praktické aplikace nejsou zatím příliš rozšířené, jedná se však o perspektivní skupinu materiálů s  využitím například v optoelektronice, LED diodách či  jako rezisty v litografii. Práce, což je u bakalářských prací potřeba velmi ocenit, obsahuje jak teoretickou tak i experimentální část.  
Teoretická část uvádí podstatné informace, které jsou nezbytné pro pochopení studované  problematiky. Sestává se z oddílu, který se věnuje obecně polysilanům, jejich přípravě, vlastnostem a fotodegradaci. V dalším oddílu se teoretická část zaměřuje na principy flurorimetrie a luminiscence a popisuje metodu infračervené spektroskopie použitou k identifikaci struktury jednoho ze studovaných vzorků polysilanů. Z teoretické části je zřejmé, že student k jejímu sestavení využil databází a pracoval s cizojazyčnou literaturou. Práce obsahuje úctyhodný počet 43 referencí, z nichž převážná část je v anglickém jazyce. To prokazuje jeho velmi dobrou schopnost orientovat se v literatuře, sestavit přehlednou rešerši a použít získané poznatky v praxi. Textovou úroveň teoretické části lze obecně hodnotit jako dobrou, s drobnými výhradami jako jsou např. ne vždy jasné formulace, chybějící interpunkce a překlepy. Například na str. 16 je uvedeno, že „infračervené záření je elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 0.78 – 1000 mm“.     

Velmi pozitivně lze hodnotit praktickou část bakalářské práce, neboť není samozřejmostí, že bakalářské práce se experimentem zabývají. Zde se student zaměřil na čistění komerčně dostupných vzorků polysilanů, přípravu jejich roztoků ve vybraných rozpouštědlech, depozicí tenkých vrstev a charakterizaci jejich vlastností s využitím spektroskopie. Rovněž tato část je zpracována přehledně a její kapitoly jsou členěny logicky. K tomuto oddílu mám následující připomínky:

Str.20: doporučuji lépe popsat přístroje použité k charakterizaci polysilanů a vzorky polysilanů se kterými student pracoval
Str. 21: ….„ tyto hrudky náramně dobře agregovaly….“ Použití termínu agregovaly není v tomto ohledu příliš šťastné, neboť se agregaci nejedná
Str. 26: v tabulce 2 postrádám uvedení poměru mezi rozpouštědly THF a CHCl3 použitými jako směsné rozpouštědlo pro přípravu polysilanových roztoků

Str. 26: bylo by vhodné konstatovat, zdali  IR spektrum uvedené na Obr. 1 odpovídá očekávané struktuře studovaného polysilanu 

Str. 28 a 29: doporučuji použít větší obrázky, přímý popis sledovaných vzorků a lepší rozlišení čar znázorňující jednotlivé vzorky. Informační hodnota grafické části práce by potom byla vyšší 
Rovněž v experimentální části práce prokázal student stylistickou obratnost a schopnost formulovat své myšlenky. Drobná výtka patří např. častému opakování ukazovacích zájmen, (str. 24  „příprava substrátu“), nebo nejasné formulaci a opakování informací, které lze nalézt například na str. 22  „filtrování roztoků“.   
Závěrem konstatuji, že předložená bakalářská práce je zpracována pečlivě, autor prokázal schopnost dobře se orientovat v literatuře a analyticky zpracovat zadané téma jakož i provést experimenty, jejich výsledky diskutovat a přehledně zpracovat. Ze srovnání zadání práce a předložených výsledků  vyplývá, že práce odpovídá rozsahu a tématu zadání. Doporučuji ji proto k obhajobě a hodnotím stupněm A - výborně 
Otázky oponenta:

1.
Jaký byl poměr mezi rozpouštědlem (THF) a srážedlem (metanol) při čištění polysilanů 
přesrážením. Byl tento poměr  totožný pro oba sledované polymery?
2. 
Může koncentrace roztoku polysilanu použitého pro přípravu tenkých vrstev ovlivnit degradační 
a fotoluminiscenční charakteristiky polysilanů ?  
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