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(téma)

příprava biodegradabilních filmů z hydrolysátu kolagenu síťovaných dialdehydem škrobu

Diplomová práce je vypracována v rozsahu 83 stran a po formální stránce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Práci doplňuje 43 obrázků, 8 tabulek a seznam použitých zkratek. Seznam použité literatury čítá 72 odkazů (periodika, monografie a elektronické zdroje).

V teoretické části diplomové práce se diplomant věnuje biodegradabilním polymerům na bázi přírodních polymerů, které rozdělil do skupin podle jejich původu. V další části se plně věnuje výrobě hydrolyzátu kolagenu z nativních odpadů a dále z koželužských odpadů, jako jsou nečiněné odpady, chromočiněné odpady a manipulační usňové odpady. Velký význam autor kladl na modifikaci a síťování proteinů. V této kapitole se diplomat věnuje samotným síťovadlům, enzymovému a fyzikálnímu způsobu síťování a v neposlední řadě zmiňuje zde i modifikace, které lze u hydrolyzátu kolagenu provádět. 
Cílem praktické části diplomové práce bylo sledování rozpustnosti filmů z hydrolyzátu kolagenu, které byly modifikovány síťovadlem, změkčovadlem a dále byly vystaveny expozici teplem. Naměřené hodnoty se měly statisticky vyhodnocovat.

V experimentální části diplomant postupoval tak že si vyrobil filmy z hydrolyzátu kolagenu, které modifikoval přídavkem síťovala (dialdehydu škrobu) 0 až 8 % a změkčovadla (glycerolu) 0 až 10 %.  Tyto filmy podrobil zkoušce rozpustnosti a výsledky vyhodnotil jako faktorové pokusy se dvěma sledovanými proměnnými na třech úrovních (minimum,střed a maximum). Dále stejně modifikované filmy tepelně exponoval při teplotách 60, 75 a 90 °C, provedl zkoušku rozpustnosti a výsledky vyhodnotil jako faktorové pokusy se třemi sledovanými proměnnými na třech úrovních (minimum,střed a maximum). 

Diplomová práce poskytuje ucelený přehled o biodegradabilních filmech z přírodních polymerů a o způsobech jejich síťování. Výsledky diplomové práce ukázaly, že filmy s přídavkem síťovala mají vyšší odolnost proti rozpouštění a u filmů s vyšším obsahem síťovadla lze tepelnou expozicí snížit rozpustnost až o 40 %. Přídavek změkčovadla ovlivňoval proces rozpouštění daleko v menší míře než síťovalo a filmy s vyšším obsahem glycerinu se lépe rozpuštěly.    

Metodika zpracování praktické části, experimenty a diskuze naměřených výsledků je velmi dobrá. Práce obsahuje minimální množství chyb a terminologických nedostatků. Závěr stručně shrnuje naměřené výsledky.

Závěrem konstatuji, že Bc. Pavol Šujan splnil zadání a požadavky kladené na diplomové práce, a proto doporučuji, aby jeho diplomová práce byla přijata k obhajobě. 

Otázky k obhajobě:

1. Na straně 63 rozdělujete filmy do dvou skupin, ale zmiňujete jen první skupinu. Jaká je tedy ta druhá skupina?

2. Na straně 18 popisujete odtučnění nativních kolagenních odpadů pouze enzymaticky. Jak lze ještě konkrétně odtučnit tento druh odpadu? Jaké jsou výhody právě enzymatického odtučnění?
3. V závěru práce mi chybí na jaké konkrétní aplikace by se daly použít filmy s maximálním obsahem síťovadla a maximální dobou expozice teplem?
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