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Vlastnosti polyetylenu síťovaného pomocí silanů

Posuzovaná bakalářská práce Petra Krčmáře se zabývá teoretickou i praktickou studií vlastností polyetylenu síťovaného pomocí silanů. 

Bakalářská práce je psána v českém jazyce, v celkovém rozsahu 44 stran. Literární rešerše je členěna na tři hlavní části. V první části student uvedl možnosti aplikace síťovaného polyetylenu. Druhá část práce poskytuje podrobnější přehled technologií, jimiž je možné daný polymer síťovat. V neposlední řadě se student zaměřil na podrobný popis síťových reakcí silanu. 

Kladně hodnotím počet 35-ti literárních zdrojů, ze kterých student čerpal. Jazyková a formální stránka rešerše vykazuje dobrou kvalitu. Objevují se zde pouze malé překlepy. Avšak nutno podotknout, že obrázky a schémata nejsou přeloženy do češtiny. Vzhledem k tomu, že bakalářská práce je v českém jazyce pokládám to za veliký nedostatek. Dále v textu nejsou vysvětleny některé zkratky, nezasvěcený čtenář musí listovat na konec práce do seznamu zkratek a i tam některé pojmy nelze najít. 
Cílem praktická části bylo sledování chemických, mechanických a morfologických vlastností etylén-vinyl silanového kopolymeru během celého procesu síťování při pokojové teplotě. Změny chemických vlastností během síťování byly sledovány pomocí infračervené spektroskopie, morfologie vzorků širokoúhlou rentgenovou difrakcí a mechanické vlastnosti byly sledovány tahovými zkouškami. Tato část práce je velmi kvalitně vypracována. Student by se však měl více soustředit na jednoznačnost popisu vzorků např. na str. 36 je uvedeno: vzorky silanového kopolymeru namísto etylén silanového kopolymeru.  
Mohu konstatovat, že cíl bakalářské práce byl splněn a proto ji doporučuji k obhajobě. Danou práci hodnotím A – výborně.
Otázky

1. Co je to Gutaperča? Případně kde se používá a jaké má vlastnosti oproti jiným polymerním materiálům?

2. Vysvětlete, z jakého důvodu proces síťování neovlivňuje morfologii vašich vzorků?
3. Jak si vysvětlujete zvyšování hodnoty modulu pružnosti s  rostoucí dobou síťování?  Můžete popsat, jak by se měnila hodnota poměrného prodloužení při přetržení s rostoucí dobou síťování? 
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:                                                  A - výborně
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