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POSUDEK DIPLOMOVE PRACE

STUDIUM TEPELNE ODOLNOSTI KOMPOZITU PP A VYBRANYCH
DRUHU PLNIVA NA BAZI CLOISITU

Jak jiz nazev napovida, t€zistém pfedlozené DP je oblast nanokompozitl s hlubsim studiem jejich
teplotni stability. Lze konstatovat, ze pfedloZena prace spliuje veskeré pozadavky na vypracovani.

V prvni — teoretické &asti je v dostateCné mife popsan zkoumany problém a teoreticky zakiad nutny pro
pochopen{ feSeného tématu. V nasledujici ¢asti se jiz studentka zabyva pfipravou a hodnocenim vzork.
Predlozenda DP ptinasi velni zajimavy pohled na teplotni stability a charakteristiky pfipravenych vzorki.
Prekvapivé, jako jedna zmala praci, demonstruje i opa¢ny pohled na charakteristiky pfipravenych nano-
kompozitl a to, ze pfidavkem jilu dojde ke snizeni teplotni stability. Prace se velni vhodné zabyva nejen
neizotermickou analyzou, ale i izotermickou a pravé kombinaci téchto dvou metod lze odhalit rozdilné chovani
plnéné a neplnéné PP matrice.

Odborné i literarni zpracovani ptedloZzené prace je na dostate¢né Grovni. Jistym nedostatkem jsou
nepfesnosti v Gdajich nazvli plniv ¢i zatizeni. V ptipad& nanoplniv se nejedna pouze o obchodni typy Cloisite®,
ale také o obdobny typ Nanofil® dod4vany konkuren¢ni spolecnosti. Dale bych chtél upozornit na to, ze vzorky
nemohly byt zkoumany u TEM analyzy pomoci Leica UltraCut UCT jelikoZ se jedna o niz na pfipravu vzorkd.
V dal$im si nejsem jist, zda méfeni XRD probihalo na jednom nebo dvou pracovistich, jelikoz XRD zaznamy
zacCinaji na jinych hodnotach. V pfipadé granulace se zda, ze probihala v prostorach PIB coZ znamena, Ze i
jednosnekovy vytladovaci stroj je v prostorach PIB?

I pfes vyse uvedené pripominky praci doporucuji k obhajob¢ a vzhledem ktomu, Ze se jedna o
zajimavou praci navrhuji klasifikaci A — vyborné s nasledujicimi dopliiujicimi otazkami:

1) Za jakych podminek dojde ke shod¢ a tedy zesileni paprskd a ndsledné difrakci u obrazku €. 57

2) Zda XRD charakteristiky byly méfeny na jednom zatizeni a zda piiprava viech vzorkil probihala
v prostorach PIB Brno?

*) Prosim zvyraznéte jméno osoby, ktera posudek vypracovala.

Stupen klasifikace

A -vyborné | B - velmidobie | C-dobfe | D - uspokojivé | E - dostate¢né | F - nedostatedné
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A - vyborné

o

podpis rece/wzenta bakalarské prace

Stupen klasifikace

A - vyborné

B - velmi dobie

C - dobre

D - uspokojivé

E - dostateéné

F - nedostateéné





