Příloha k protokolu o SZZ č.



Diplomant
Bc. Marek Viselka
iří Čablík















































































































Vrba
Vysoká škola:  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta: Fakulta technologická

     





Ústav:
    Ústav výrobního inženýrství

        
Aprobace 





Datum odevzdání posudku :
31.5.2010

Recenzent *)








Diplomové práce  








Vedoucí *)
Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Posudek diPLomové práce

měření mikrotvrdosti polymerů
(téma)

Závěrečná diplomová práce Bc. Marka Viselky se zabývá měřením mikrotvrdosti polymerů a vlivem plnění a ozařování na změnu jejich mikrotvrdosti. Práce obsahuje 71 stran textu, 39 obrázků a 13 tabulek. Na přiloženém CD je možno najít diplomovou práci v elektronické podobě.
Práce je účelně rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popisovány základní zkoušky tvrdosti materiálů. Následně se autor zabývá zkouškami mikrotvrdosti. Nakonec jsou popsány přístroje pro měření mikrotvrdosti (mikrotvrdoměry). V úvodu praktické části jsou představeny zkoušené materiály a jejich základní vlastnosti. Následuje stručné popsání principu změny vlastností radiačním síťováním. Postupy přípravy zkušebních vzorků a zkoušek jsou uvedeny v samostatných kapitolách. Zpracování naměřených dat je přehledným způsobem provedeno jak písemně (v tabulkách), tak i graficky (v grafech) vhodně doplněné o snímky jednotlivých vpichů. Na závěr je prezentován jeden z moderních způsobů vyhodnocení vpichů pomocí bezkontaktního 3D skeneru. 
Práce je po obsahové stránce na velmi vysoké úrovni, přesto mám k diplomové práci několik formálních připomínek:

· občasné odklonění od šablony pro vypracování DP,
· horší kvalita některých obrázků,
· chybí číslování vzorců a větší počet prostudované literatury.
Bc. Marek Viselka splnil v plném rozsahu zadání diplomové práce. Autor prokázal velký přehled při řešení konkrétního problému. Výše uvedené připomínky nejsou takového charakteru, aby snížily vysokou úroveň předložené diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A-výborně.

K práci mám následující otázky:

1. Kolik měření bylo prováděno v rámci jedné série?
2. Jaký je cenový rozdíl mezi 1%-ním plněním síťovacím činidlem a ozářením 66 kGy a 6%-ním plněním a ozářením 132 kGy ?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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