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TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ MATICE PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
(téma)

Předložená bakalářská práce řeší problematiku tepelného zpracování matic pro automobilový průmysl. Vzhledem k tomu, že v dnešní době si automobilový průmysl klade z pochopitelných důvodů vyšší a vyšší požadavky, lze považovat tuto práci za velmi aktuální. Práce v tištěné formě obsahuje 64 stran, dvě přílohy a CD nosič.
Autor v souladu se zadáním člení bakalářskou práci na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se autor v úvodu zabývá metalografií kovů, tepelným zpracováním kovů a problematikou tepelných povlaků. Závěr teoretické části patří popisu kontroly a zkoušení matriálu, které s danou problematikou bezpochyby souvisí. V praktické části autor navrhuje postup tepelného zpracování a povrchové úpravy – fosfátování. Neopomněl vypracovat postup kontroly jím vypracovaných návrhů.
Autor s popisem dané problematiky v teoretické části začal velice dobře, avšak v praktické části není dost dobře patrno, co vytvořil sám a co případně převzal z firmy GALVAMET. Průvodní slovo praktické části je nesrozumitelné, v některých pasážích práce dokonce chybí. Vyhodnocení autorova návrhu je rovněž podáno velice nejasně, postrádám jednoznačné srovnání dosažených výsledků s požadovanými hodnotami. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, práce obsahuje minimum pravopisných a stylistických chyb a překlepů. V seznamu použitých symbolů a zkratek některé symboly chybí.
Autor splnil všechny body zadání. Celkově je tato práce na dobré úrovni. Lze konstatovat, že autor dané problematice rozumí. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B – velmi dobře.
Dotazy:

1. Jak byste charakterizoval D-díly a jaké další kategorie znáte?
2. Přiložený výkres sestavy není proveden dle norem. Je tento dokument dostatečnou informací?
3. Jaké kalící prostředí je použito v kalící lince IPSEN?
Návrh na klasifikaci bakalářské  práce:                              B – velmi dobře
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