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Vedoucí *)  
Posudek bakalářské práce

měření elektrických vlastností pryží
(téma)

Předmětem předložené bakalářské práce měření objemové a povrchové elektrické vodivosti pryží  podle normy ČSN 34 1382. K dosažení cíle práce je  provedena literární studie k chování polymerů v elektrickém poli. Je pojednáno  o principech a mechanismech elektrické vodivosti. Jelikož gumárenské směsi jsou připraveny z více gumárenských surovin, student se v teoretické části zabývá i vlivem hlavních surovin elastomerní směsi na el. vlastnosti s důrazem na saze. Jako správné vidím zahrnutí vlivu fyzikálních podmínek na el. vlastnosti.  K měření el. vlastností jsou podle normy používané přípravky. Student tyto poznatky uvádí v příloze. bylo by lépe je uvést ve studijní části s odkazem na přílohu. ( kapitola měřící přípravky ) 

 V praktické části se student zaměřuje na stanovení povrchového odporu vybraných materiálů s metodikou měření. Jako testovací zařízení je využito válcových elektrod s měřícím megaohmetrem PU311. Výsledky jsou zpracovány přehledně. Poněkud je však snižuje, že nejsou zhodnoceny statisticky.     
Dalším cílem pak byl návrh přípravku-napínacího zařízení, které by umožnilo měřit el. vodivost pryží při velkých deformacích a sledovat tak vliv mechanického zatížení na tento parametr.  Jsou zpracovány  2D výrobní výkresy a sestavy navržených zařízení. Zařízení pro měření el. vodivosti bylo úspěšně vyrobeno a otestováno ve firmě Mitas a.s. kde byla provedena verifikace výsledků naměřených na obdobném zařízením PU 311 u vybraných vzorků pryže.

Požadavky kladené na toto zadání byly splněny ve všech bodech 
Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B-velmi dobře.
Mám následující dotazy:

1. Proč jste měřili el. vodivost na začátku a konci balíku 

2. Jaký je rozdíl mezi měřením povrchového a objemového el. odporu
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:                                              B- velmi dobře
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