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Posudek dipLomové práce


VLIV HYPERELASTICKÝCH VLASTNOSTÍ PODKLADOVÝCH DESEK PRAŽCŮ NA CHOVÁNÍ A NAPJATOST

Předložená diplomová práce (DP) autora Bc. Zdeňka Šarmana se zabývá posouzením vlivu hyperelastických vlastností pryžových železničních podkladových desek pražců u dvou typů pryžových podložek. 

Diplomant se nejprve v teoretické části zabýval základním popisem železniční dopravy, vlastnostmi kaučuku, dále hyperelastickými a mechanickými vlastnostmi pryže, principy některých zkušebních měření (v tomto případě zkouškou tahu, odrazové pružnosti a tvrdosti) a metodou konečných prvků. V experimentální části si diplomant připravil zkušební tělíska a provedl experimentální měření tahové zkoušky, tvrdosti Shore A a odrazové pružnosti podle Shoba.  Následovalo numerické modelování obou typů podložek numerickou metodou konečných prvků v programu Samcef. Výsledkem modelování je rozložení tenzoru napětí a deformace v celém objemu u obou typů podložek. Na závěr byla provedena diskuze výsledků, které potvrdily hyperelastické chování a tvrdost pryžových podložek. Vyhovující byly výsledné hodnoty napětí a deformací u obou typů podložek. Ale hodnoty odrazové pružnosti byly nižší ve srovnání s hodnotami, které garantuje jejich výrobce. Na základě výsledků experimentálních měření a simulace v programu Samcef se jeví jako výhodnější pro praktické použití podložka č. 1.


Po prostudování předložené DP mám následující připomínky:

1. V textu DP se vyskytují některé formální nedostatky (např. není zarovnán text na str. 27 a na přechodu ze str. 32 na str. 33 se ve větě 2x po sobě opakují slova „jen u“).

2. V tab.V na str. 58 má být správně uvedeno a0 a b0. Význam veličiny A0 je úplně jiný. 

3. Na str. 38 na obr. 4 jsou uvedeny jednotlivé části přístroje pro měření odrazové pružnosti podle Schoba a jsou jim přiřazeny pozice. Doporučoval bych vytvořit legendu k tomuto obrázku a v textu DP se odkazovat též na tyto pozice.

4. Na str. 32 pokládáte za zcela ekvivalentní pojmy protažení při přetržení a tažnost (viz rovnice (28)). Jsou si opravdu tyto veličiny ekvivalentní? Definujte názorně veličinu tažnost, kterou používáte i dále v DP (např. v tab. III. na str. 58). 

Text diplomové práce je vypracován na vysoké grafické a obsahové úrovni. Diplomant splnil všechny cíle diplomové práce. I přes výše zmíněné připomínky doporučuji předloženou DP k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou A – výborně.

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:


A - výborně
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