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OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ UNIVERZÁLNÍHO ZKUŠEBNÍHO SYSTÉMU SYSTÉMU PROMI-PC
(téma)

Bakalářská práce obsahuje 47 stran textu včetně seznamu použité literatury, použitých symbolů a zkratek, příloh, obrázků a tabulek.


Literární studie není dostatečně kvalitně zpracována a obsahuje 26 stran. Zabývá se popisem mechanického zkoušení plastů s důrazem na statickou zkoušku tahem. Jednotlivé kapitoly nejsou zvoleny příliš logicky a také se v této části práce vyskytuje velké množství formálních chyb. Kapitola věnovaná vlastním systémům, které budou vzájemně porovnávány je přesunuta až do části praktické. I přesto však poskytuje diplomantovi alespoň dobré předpoklady pro kvalitní vypracování praktické části.

Praktická část je podle zadání naplněna ověřením vlastností přístroje PROMI-PC provedením tahových zkoušek. Tyto výsledky jsou pak porovnány s měřením na přístroji ZWICK 1456 pro stejný typ materiálu.
Po grafické stránce je práce velmi pěkně zpracovaná. V textu práce, jak už bylo zmíněno se však objevují překlepy aj. formální nedostatky ve velké míře, v textu často chybí odkazy na uvedené obrázky (např. str. 25 atd.), grafy a tabulky nejsou dostatečně popsány, v hlavičkách tabulek jsou symboly jednotlivých veličin v nesprávném tvaru, na str. 28 chybí obrázek zkuš. tělesa s jeho rozměry, text není v některých částech práce zarovnán k oběma stranám, některé věty jsou neobratně napsány, některé uvedené grafy mají nevhodné měřítko (osa x), v kapitole 10.2.1 – porovnání měření, nejsou výsledky dostatečně názorně porovnány. V seznamu použitých symbolů a zkratek nejsou uvedeny jednotky u uváděných veličin. 

Diplomant však prokázal schopnost samostatného tvůrčího přístupu, splnil bezezbytku zadání diplomové práce a proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

K diplomantovi mam tyto otázky či připomínky:

-na str. 37 uvádíte vztah E=Rm/ε, mohl byste ho vysvětlit?
-jak byly získány uvedené grafy závislosti σ/ε z měření na přístroji PROMI-PC

-proč byl pro verifikaci přístrojů použit pouze jeden materiál a proč zrovna PP+30GF?

-nebylo vhodné přístroje otestovat i ve zkoušce tlakem či ohybem?

-čím si vysvětlujete, že i mez pevnosti je pro daný materiál podstatně menší z měření na PROMI-PC?
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:                                                 C- dobře
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