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Rozložitelnost směsných polymerů v prostředí kompostu

(téma)

Předložená diplomová práce se zabývá rozložitelností polymerních materiálů PCL a jeho směsí s polysacharidy (kukuřičným škrobem a polyvinyalkoholem) v podmínkách kompostování. Laboratorní testy byly provedeny jak s vodorozpustnými tak vodonerozpustnými polymery.  Stupeň rozkladu byl hodnocen na základě analýze plynné fáze (produkce oxidu uhličitého a spotřeba kyslíku) pomocí plynové chromatografie na analyzátoru Chrom 5.  Práce navazuje na diplomovou práci z roku 2006.
Literární rešerše se zabývá degradací v prostředí kompostu obecně , biodegradací PCL, PVA, škrobu a shrnuje kompostovací laboratorní techniky.

V kapitole 1.2.1. je uvedeno, že PCL je plně biologicky rozložitelný, ale odkaz na mezinárodní olympiádu v Koreji. Odkaz na tuto literaturu se opakuje.

Bohužel jsem se v literární studii ani v  celé práci nedověděla jaká je biorozložitelnost PVA v kompostu. Zda je uvedeno v předchozí diplomové práci. Testován v této práci nebyl. Jeho rozložitelnost byla vyhodnocena na základě odhadu ze směsí.
Mělo by být bud v literární rešerši nebo v cílech práce uvedeny výstupy předchozí diplomové práce.

Praktická část
Zde jsou uvedeny charakteristiky testovaných  materiálů, pracovní postupy, popis předúpravy vzorků kryogenním mletím, hodnocení aerobní rozložitelnosti pomocí analýzy plynné fáze na plynovém chromatografu Chrom 5 (produkce CO2 a spotřeba O2) a  popis provedených testů.
Tato kapitola je zpracována přehledně, tak že se v ní dá velmi dobře orientovat.

str. 27-28  úprava vyzrávání kompostu po dobu 3 měsíce se změnila vlhkost z 50 % na 5,5% nemělo to vliv na vyzrávání??:

str. 29  a str. uveden jako výrobce škrobu a PCL Katedra plastov a kaučuku Fakulty chemickej a potravinárskej technologie Slovenské technické university Bratislava

Výsledky a diskuze
Str. 54  je uvedeno hodnota k je cca 2.10-3.k-1  má být 2.10-3.h-1  
Tato část až na nějaké nesrovnalosti napsána přehledně. 

Ze druhého pokusu (testování biorozkladu směsí PCL/PVA/škrob) vyplývá, že biodegradace vyhodnocena jak na základě produkce oxidu uhličitého, tak na spotřebu kyslíku je vyšší než by se dalo očekávat u vzorku směsi PCL se škrobem dosahuje hodnot dokonce přes 140 % . Diplomantka dostatečně nevysvětlila tuto skutečnost. Nemohlo být za těmito výsledky i způsob zacházení s kompostem??
Členění do kapitol je obvyklé. Seznam použitého značení použitých symbolů a zkratek je uveden. Práce odpovídá platné normě a předpisům. 
Dotazy k předložené práci :

1. Je znám stupeň rozkladu PVA v kompostu?? Na základě čeho jste určila, že stupeň rozkladu PVA se pohybuje mezi 10-17 %, když testován v této práci nebyl.
2. Jaká je optimální vlhkost při kompostování ?? V 1. testu uvádíte jako vhodnou 70% ve druhém 50%. Jaký je správně vyzrálý kompost pro tyto pokusy??

Diplomantka  v oponované práci prokázala velmi dobrou  úroveň inženýrských schopností, dovedností a  znalostí 

Splnila podmínky pro zpracování diplomové práce a proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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