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	Komentáře k diplomové práci:

	Cieľom diplomovej práce Bc. Bednárikovej bola charakteristika zmesí syntetických polymérov s hydrolyzátm keratínu. Rešeržná časť práce pojednáva o keratíne ako o odpadovom materiále a jeho zdrojoch, spôsobe spracovania a možnostiach jeho využitia. Táto časť je pomerne rozsiahla a na jej spracovanie bolo použitých viac než 30 zdrojov.  Kladne hodnotím fakt, že sa jedná prevažne o cudzojazyčné odborné publikácie. Na druhej strane je treba podotknúť, že jazyková úrovň práce je veľmi nízka a zlá vetná konštukcia občas poukazuje na používane webových prekladačov bez následnej kontroly. Na úvod praktickej časti by bolo vhodné uviesť ciele práce, chýba tu i zoznam použitých chemikálii, materiálu i prístrojov včetne výrobcov. Prípava hydrolyzátu keratínu i jeho charakterizácia a následná príprava vzoriek je popísaná podrobne, kladne hodnotím i doplnenie textového popisu obrázkami. Pripravené vzorky sú následne charakterizované ťakovými skúškami, metódami TGA, DCS, XRD a taktiež mikroskopicky. Bol vyhodnotený podiel kryštalickej fázy, teplota degradácie materiálu a taktiež modul pružnosti, napätie na medzi kluzu a predĺženie na medzi klzu. Tu by som okrem nesprávneho popisu os taktiež vytlka nesprávne odčítanie hodnôt. Napriek určitým výtkam prácu doporučujem k obhajobe a navrhujem výslednú známku C.


	Otázky oponenta diplomové práce:

	V čom sa líšia aminokyseliny cystín a cysteín? Ktorá z nich prevažuje v hydrolyzáte keratinu?

Popíšte rozdiel medzi polymérnou zmesou a kompozitom. Je Vami pripravený materiál kompozit a z čoho tak usudzujete?

Čo je podľa Vás dôvodom vyššieho obsahu popola u hydrolyzátu keratinu a čím je tento popol tvorený?

Poprosím Vás, aby ste objasnili, ako ste z ťahovej krivky odčítali napätie na medzi klzu a modul pružnosti. Trváte na správnosti hodnôt uvedených vo vašej diplomovej práci na stranách 50-56?
Krátko sformulujte výhody Vami pripraveného materiálu. Kde by ste ho využili v praxi?
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