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	Popis experimentů a metod řešení
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	5.
	Kvalita zpracování výsledků
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	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
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Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomant pracoval samostatně, když se byl v jistém smyslu v tématu vyškolil už při své bakalářské práci (vodorozpustné polymery a síťování), kteroužto však překonal ve všech směrech, jak do rozsahu, tak i změnou náplně, vyvaroval se tehdejších chyb, zohlednil i doporučení, kterých se mu dostalo od komise při její obhajobě. Jako vedoucí dřívější bakalářské práce i současné diplomové hodnotím nejvíce ze všeho pokrok studentových schopností. 
V rešeršní části práce autor použil 61 literárních zdrojů, většinou cizojazyčných, jak z vědeckých časopisů, tak i knih, přičemž pokryl všechny oblasti potřebné později v experimentální části práce a interpretaci výsledků.

Experimentální část práce je možné rozdělit do dvou základních oblastí. Nejdříve autor musel vyvinout materiálové složení fólie z výchozích materiálů, tak aby vyhovovala základním požadavkům na mechanické vlastnosti. Folie připravené z PVA a PVP odléváním z roztoků jsou křehké a špatně uchopitelné. Byly tedy vyhodnoceny vlastnosti jejich směsí v různých poměrech a vliv změkčovadla (PEG) a síťování na mechanické i termické vlastnosti. Poté, co si autor vybral nejvhodnější systém, provedl jeho aditivaci abntibakteriálními přísadami (TEG, geraniol, krystalová violeť) a testování. Zde bylo dosaženo určitého úspěchu. Aditivace samotnými složkami TEG a geraniolem nevedla k dosažení antibakteriálního účinku materiálu v rozporu s původním očekáváním, avšak bezvýznamné tyto složky nejsou, neboť zesilují účinek krystalové violeti, jsou li spolu s ní přidány do materiálové směsi. Neúčinnost samotných organických složek lze pravděpodobně připsat jejich příliš rychlému uvolňování ze směsi, tedy že byly vytěkaly z materiálu už při jeho přípravě sušením, dříve, než byl testován jeho antibakteriální účinek, avšak pravou příčinu jejich potencování účinku krystalové violeti se nám zatím nepodařilo ani odhadnout.   

V práci byla i částečně slabší místa, více pozornosti, a snad času, který už nebyl při dokončování práce k dispozici, měl student věnovat zpracování a interpretaci dat, což je vzato v potaz v rámci dílčího hodnocení s použitím klasifikační stupnice ECTS. Celkově však práci hodnotím stupněm A - "výborně" a doporučuji ji k obhajobě.
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