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	Odůvodnění hodnocení práce:

Autorka se ve své diplomové práci zabývá studiem nanokompozitních materiálů na bázi polypropylenu. Roli plniva sehrály jíly pod obchodním názvem Dellite. Práce popisuje vliv zvoleného plniva, jeho stupně plnění a podmínek míchání na výsledné mechanické vlastnosti a strukturu připravených materiálů. Autorka si dále kladla za cíl nalézt matematickou souvislost mezi strukturou a změnou vlastností nanokompozitů. 

Literární studie je poměrně obsáhlá a dává přehled základních pojmů z oblasti nanokompozitů typu polymer/jíl. Bohužel se zde neobjevují nejnovější trendy světového výzkumu, které by práci oživily, nicméně v rámci DP je rozsah zcela akceptovatelný. V teoretickém úvodu jsou rovněž přehledně shrnuty obecné poznatky o experimentálních  metodách. Ráda bych autorku upozornila na uvádění citací v textu. Autorka cituje veškerou použitou literaturu na konci dané kapitoly. Citace by měly být uváděny přímo za převzatým textem. 
V praktické části DP se autorka zabývá samotnou přípravou PP/jíl nanokompozitů a hodnocením jejich vlastností. Tato část práce podává ucelený přehled o mechanických vlastnostech testovaných materiálů. Zdrojem dat byla jednak dynamická mechanická analýza a také tahová zkouška. Zde bych upozornila, že autorka opomněla  v grafech zmínit teplotu, při které je udávám dynamický modul pružnosti E*. 

Struktura testovaných materiálů byla hodnocena pouze na základě RTG analýzy. Přes veškerou snahu se autorce nepodařilo získat data z TEM, která je doplňkovou metodou k RTG. Autorce lze vyčíst i fakt, že v DP není uveden RTG záznam použitého plniva Dellite, ale pouze Cloisitu Na+ od konkurenční americké firmy Southern Clay Products. 
Ze shrnutí DP plyne, že nelze nalézt matematicky popsatelný vztah mezi strukturou a sledovanými mechanickými vlastnostmi. 

Závěrem lze říci, že vytýčené cíle diplomové práce byly splněny. Studentka prokázala schopnost samostatně se orientovat v literatuře, pracovat v laboratoři a utřídit získané výsledky do přehledných výstupů. Diplomantce lze vytknout ojedinělé stylistické chyby, které zde nebudeme rozebírat. Zmínila bych pouze anglický popis obr. 11 na str. 33. Dále bych doporučila uvádět seznam symbolů (str. 72) pro přehlednost v abecedním pořádku.

Otázky k obhajobě:     

1.  Mohla by jste vysvětlit, proč jste zvolila pro přípravu směsí hnětič a ne klasický dvoušnekový vytlačovací stroj?

2. Jak si vysvětlujete, že je způsoben tak značný nárůst E-modulu v tahu, zatímco u dynamického modulu je nárůst nepatrný (pouze 7-12 %)? Souvisí to se strukturou připravených směsí? Hodnotíte tento fakt jako pozitivní či negativní?

3. Jaké podmínky přípravy polymer/jíl nanokompozitů by jste obecně doporučila? 


	Závěr: 
Diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě.
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