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	Komentáře k diplomové práci:

	Vytvrzování reaktoplastů pomocí UV záření je stále rozšiřující se technologie zpracování. Mezi typické aplikace patří tenkostěnné laminační systémy, různé povrchové úpravy, barvy, laky. Uplatňují se v 3D tiskárnách, v dentálním i jiném odvětví medicíny, v elektrotechnice, v automobilovém průmyslu apod. Všechny tyto aplikace mají společné to, že vytvrzování probíhá ve velmi tenkých vrstvách v řádech mikrometrů. V rámci této diplomové práce byla snaha ověřit, zda lze UV zářením vytvrzovat i ve větší tloušťce a s obsahem vyztužujících vláken. V rámci této diplomové práce byla vytvořena série světlem vytvrzených vzorků reaktoplastických pryskyřic, jejichž tloušťka se pohybovala od 2 do 3 mm. Byly připraveny vzorky UV vytvrzovaných skelných laminátů, jejichž tloušťka se pohybovala kolem 3 mm. Jednotlivé vzorky se lišily délkou působení UV záření a typem použitého fotoiniciátoru. Pro srovnání byl připraven vzorek vytvrzovaný klasickou metodou při normální teplotě se systémem organického peroxidu a urychlovače. U připravených vzorků bylo třeba vhodným způsobem posoudit kvalitu vytvrzení a porovnat se vzorkem připraveným klasickým způsobem. Mezi nejběžnější metody sledování kvality vytvrzení se používá měření tvrdosti, kterou diplomantka použita. Jako druhou metodu vybrala dynamickou mechanickou analýzu, kterou lze objektivně zhodnotit míru vytvrzení. Zadání diplomové práce bylo splněno. Od diplomantky jsem ale očekávala větší pečlivost při zpracování výsledků a vyšší tvůrčí nasazení při psaní diplomové práce. Při přípravě vzorků studentka prokázala své schopnosti práce v laboratoři, byla vynalézavá, uměla si poradit s různými překážkami, které samostatně řešila. Práci doporučuji k obhajobě a hodnodím  D - uspokojivě. 
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