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	Komentáře k bakalářské práci:

	Bakalářská práce studenta Vojtěcha Palisy studuje tepelné a akustické vlastnosti struktur tvořených  kombinací porézních a vláknitých materiálů. 
Práce je standardním způsobem rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor definuje jak základní akustické a termické veličiny využívané v práci, tak i popisuje materiály použité při návrhu struktur se zajímavými aplikačními vlastnostmi. Praktická část je uvedena obrázky vláknitých struktur pořízenými elektronovým mikroskopem, bohužel bez podrobnější analýzy vlastností těchto materiálů. Jádrem práce je měření a vyhodnocení koeficientu akustické pohltivosti a tepelné vodivosti struktur tvořených porézními a vláknitými materiály. Závěrečná diskuse výsledků získaných z praktického měření je rozdělena na početní a grafickou část. Ve většině případů bylo dosaženo hodnot a výsledků, které byly teoreticky předpovězeny. Grafické závislosti akustických a tepelných veličin, které jsou v práci uvedeny, mají pro použité materiály standardní a předpokládaný charakter. Interpretace těchto závislostí, grafická podoba a popisy jednotlivých křivek mohly být pečlivěji okomentovány v diskusi výsledků. Některé závislosti mají nepřesné popisy os, jednotky, a místy tyto popisy chybí úplně. Nejvíce však v práci postrádám grafický nebo tabulkový popis konstrukce materiálů jak byly složeny s ohledem na tloušťku jednotlivých vrstev.
Po formální stránce si práce zasloužila pečlivější zpracování. Obsahuje poměrně velké množství gramatických chyb a překlepů. Nejvíce jí škodí skutečnost, že mnoho obrázků bylo nekvalitně zkopírováno i když mohly být snadno překresleny v mnohem lepší kvalitě.
Práce má všechny náležitosti textu daného druhu. Můžeme však konstatovat, že cíle bakalářské práce byly z velké části naplněny. Práci hodnotím známkou C - dobře a doporučuji k obhajobě.   

	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. Při popisu veličiny "poréznosti" je v práci zmíněno číslo 60% jako přechodová  hodnota pro stanovení poréznosti. Jakých porézností dosahovaly vláknité a porézní materiály (kapitola 3.2)?
2. Dovedl byste vysvětlit co je to akustická rychlost, na kterou se odkazujete v kapitole 2.1 o pohlcování?
3. Jaké hodnoty tvoří hranici mezi nízkými, středními a vysokými frekvencemo u termodynamických pochodů v kapitole 2.1? 
4. Příloha 16, rozsah frekvencí na ose X je od 50Hz do kolika Hz? V nadpisu je 2000Hz - platí toto tvrzení? Má tento rozsah nějaký význam pro interpretaci výsledků?  
5. V popisu uvádíte měření akustické pohltivosti v rozsahu 125 - 6400Hz, Vaše výsledky jsou ale od 50Hz do 6400Hz.  
6. Přílohy, které jsou spojeny s akustickou pohltivostí, mají na ose Y hodnoty koeficientu pohltivosti po 0,2 a 0,1. Pro nízké frekvence jsou kiřivky velmi nestabilní, co to znamená?   
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