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	Komentáře k bakalářské práci:

	V teoretické části předložené bakalářské práce je popsán polyethylen  a dřevo jako součást sledovaného typu materiálu, pak antimikrobiální látky a způsoby sterilizace pomocí záření. V praktické části je uveden postup přípravy vzorků a jejich hodnocení. I když oceňuji, že je to typ bakalářské práce experimentální, přesto si myslím, že by mohla být zpracována lépe. Teoretická část více svázaná mezi sebou, bez občasných ne úplně přesných vyjádření či tvrzení,  v praktické části jsou výsledky jen popsány bez jakéhokoliv vysvětlení či pokusu o závěr měření, s vyjímkou asi jednoho pokusu. Není to ani v závěru práce. Přesto patří mezi lepší a doporučuji ji k obhajobě s uvedeným hodnocením.  

	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1. str. 15 - opravdu jsou všechny typy PE vysoce krystalické?
2. Po zahřátí PE nad 80°C dochází k jeho degradaci?
3. Jak byste vysvětlila molekulární přeskupování v důsledku ozáření?
4. Jaké jsou nevýhody ozáření polymeru?
5. Proč se pevnost v tahu s rostoucím ozářením snižuje? Obr. 8
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