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Posudek bakalářské práce

Charakterizace složení a typové rozdělení používaných ocelí v technické praxi
(téma)

Diplomová práce „Charakterizace složení a typové rozdělení používaných ocelí v technické praxi“ se měla zabývat klasifikací kovů a z nich zejména ocelí. Největší pozornost je ale věnována optické emisní spektroskopii jako metodě k určování zastoupení jednotlivých prvků v oceli.

Trochu překvapivě není v práci, která ze zabývá ocelí fázový diagram Fe-C, který je považován za základ klasifikace železa a ocelí.

Ze všech typů oceli byly podrobněji zpracovány pouze chromnikl-molybdénová ocel a borové oceli. Myslím, že si oceli, jejich struktura a zejména příměsi do nich zaslouží systematičtější zpracování. 

Od strany 36 přestala autorka stránky číslovat.

Vztah (7) je špatně.

V textu není vysvětlen parametr c ve  vztahu (9) I=a.cb.

Není jasné jak se z rovnic (13-15) zjistí koncentrace prvků. Myslím, že by mohlo být dobré předvést u obhajoby vyhodnocení jednoho konkrétního měření pomocí kalibračních křivek.

Nepochopil jsem, proč je v práci popisována struktura závodů ŽDB Group.

V tabulce 14 je pro titan uvedeno: přesnost 0,0015+0,035.%Ti a shodnost 0,004+0,045.%Ti. Podobná čísla jsou obsažena c tabulkách 12 – 15. Nedokázal jsem přijít na to, co tato čísla znamenají. Prosil bych vysvětlit tyto tabulky při obhajobě.

Co se myslí slovy „tvorba jakosti oceli“?

V práci je obtížné najít nějaké souvislé užitečné informace. U většiny tabulek nechápu co znamenají čísla v nich obsažená. Kdyby autorka bez dlouhého rozmýšlení opsala část norem pro klasifikaci ocelí, nebylo by to příliš tvůrčí, ale tabulky by se daly k něčemu použít.

Předvede-li autorka při obhajobě vyhodnocení vzorového měření, doporučuji hodnotit práci stupněm C – dobře.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:



C - dobře 
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