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Předložená diplomová práce svým charakterem spadá do oblasti základního výzkumu, a proto je vhodné podotknout, že získané poznatky mohou nalézt široké uplatnění v praxi, např. od návrhu nových samotvrdnoucích slévárenských směsí, anorganických polymerních betonů, až po přípravu velmi lehkých xerogelů nebo aerogelů s výbornými izolačními vlastnostmi.

Teoretická rešeršní část podává ucelený přehled o problematice geopolymerů a mechanismu jejich přípravy polykondenzační reakcí. Této části práce lze vytknout pouze několik drobných nedostatků. V první části literární rešerše, zaměřující se na geopolymery, je poměrně časté používání odkazů na tzv. „šedou literaturu“ [1, 3, 12-14, 17, 18, 20, 27, 31], rovněž byl nalezen i jeden shodující se zdroj literatury ([14] ≡ [17]). Část práce zabývající se mechanismem polykondenzace je stručně a přehledně uspořádaná, avšak student měl kapitolu 3. o „bodu gelace“, lépe uspořádat, tak aby čtenář snadněji pochopil souvislost mezi výsledky získanými při měřením reologických veličin a bodem gelace. 
Celkově z literární rešerše nevyplývají žádné poznatky, na nichž by byly formulovány cíle práce, jde spíše o přebírání nalezených formulací z literárních pramenů bez kritického přístupu a porovnávání.
Experimentální část je přehledně uspořádána, metodika pokusů je zde vhodně rozpracována i s nastíněním následného vyhodnocení. Drobným nedostatkem je absence jednotek SI u veličin popisujících rovnice /24-28/, s čímž se pojí i absence „Seznamu symbolů a zkratek“ na konci diplomové práce, kde by měly být potřebné údaje uvedeny.
Výsledková a diskusní část je dostatečně podrobná a prezentuje velké množství vykonané práce. Je však třeba podotknout, že některé získané výsledky by měly být lépe interpretovány. Například použitím Lowensteinova pravidla, uplatňovaného při syntézách zeolitů, by bylo možné zdůvodnit proč se optimální poměr Si/Al nachází právě okolo hodnoty 2, což bylo zjištěno jak měřením bodu gelace, tak i měřením XRF spekter. Rozhodně nelze souhlasit s konstatováním na str. 49, že atom sodíku má větší poloměr než atom draslíku, z čehož vyplývá i velikost hydratačního obalu. 
Vyvozené závěry v celé výsledkové a diskusní části práce postrádají konfrontaci s výsledky tuzemských či zahraničních prací.
V závěru práce student uvádí, že průběh reakce odpovídá plně polykondenzační reakci druhého řádu, avšak v práci není nikde uvedeno, jak k tomuto závěru dospěl. Opět se zde opakuje stejná chyba ze str. 49 o poloměru atomu sodíku.
Uvedené připomínky naznačují, že v práci bylo možné ještě leccos zlepšit. Student však splnil zadání v požadovaném rozsahu, a proto lze doporučit práci k obhajobě. 

Otázky: 

1) Vysvětlete rozdíl mezi mechanismem vzniku geopolymeru a zeolitu.

2) Nakreslete závislost modulu pružnosti (G‘) a ztrátového modulu (G‘‘) na úhlové frekvenci () při měření reologických vlastností polymeru a vyznačte na této závislosti bod gelace.
3) Navrhněte jiné instrumentální metody, jimiž by bylo možno charakterizovat materiály připravené ve Vaší práci a co bychom pomocí nich zjistili.
4) Vysvětlete vztah mezi velikostí hydratačního obalu iontů sodných a draselných a jejich poloměrem.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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