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 POSUDEK    DIPLOMOVÉ    PRÁCE

Studium mechanických charakteristik laminátové stěny
Předložená diplomová práce je vypracována v souladu se zadáním - zabývá se studiem mechanických charakteristik laminátu. Její rozčlenění lze shrnout do části teoretické, včetně stanovení cílů DP, části experimentální obsahující výsledky provedených měření a analytický výpočet pro laminátovou strukturu, a do části obsahující soupis seznamů a zařazení příloh. Jednotlivé části DP jsou co do obsahu i rozsahu poměrně vyvážené, zahrnují dostatek látky pro pochopení dané problematiky, pro popis získaných výsledků i z nich plynoucích závěrů. Celkově lze hodnotit předloženou DP jako zdařilou.
Hodnocení teoretické části
Teoretická část zahrnuje poznatky získané z odborné literatury obsahově navazující na zadané téma. Text je doplněn obrázky a odkazy na citovanou literaturu. Na základě získaných teoretických poznatků jsou vhodně stanoveny cíle, kterých má být experimenty dosaženo. Za dílčí nedostatek lze považovat pouze uvádění většího množství obecně známých skutečností převzatých z jednoho zdroje (např. kap. 2.1 na str. 26 až 34 s odkazem pouze na [4] - str. 28) a drobnější chyby v textu (např. na str. 29 - „… při kontaktním tváření se něžné typy pryskyřic neudrží …“; na str. 46 - uváděná vlastnost laminátu „ – rychlost zvuku“) a starší označování plastů pojmem „plastické hmoty“ (str. 25 až 27 a 36).
Hodnocení experimentální části
Tato část DP obsahuje podrobný popis prováděných experimentálních prací, použité metodiky měření a laboratorních přístrojů. I zde je text vhodně doplněn obrázky, tabulkami, grafy i citací použitých literárních zdrojů. Z uvedených údajů vyplývá, že se jednalo o časově velmi náročná měření, neboť zahrnují zhruba půlroční období od prvních měření dodaných vzorků až po závěrečná měření (4000 hodin v H2O). Vlastní zpracování jednotlivých měření je vypovídající a přehledné, i když jejich počet je velmi rozsáhlý. Získaná experimentální data z každé skupiny vzorků jsou vzájemně porovnávána a vyhodnocena. Na experimentální část pak vhodně navazuje analytický výpočet pro laminátovou strukturu, který dostatečně přesně potvrzuje strukturální model mechanického chování laminátu. I v této části se vyskytují drobnější chyby v textu (např. na str. 82 „nosníková tuhost (S) v N.mm2“). 
Hodnocení seznamů a příloh
Je třeba zdůraznit, že diplomant se zdařile vyrovnal s velkým množstvím naměřených a vypočtených hodnot, které vhodně zařadil jako samostatné tabulkové přílohy. Do textové části DP uvedl pouze podstatné a výsledné hodnoty v podobě přehledných tabulek. Velmi dobré orientaci v DP napomáhají také uvedené seznamy všech použitých obrázků, tabulek i příloh.
Témata k obhajobě
1. Čím si diplomant vysvětluje nižší hodnoty modulů pružnosti (získané z ohybové i tahové zkoušky) a meze pevnosti (získané z ohybové zkoušky) u vzorků „po dodání“, proti vyšším hodnotám u „etalonu“ (obr. 23 a 24 na str. 67 a 68 a „Shrnutí výsledků“ na str. 68). 
2. Čím si diplomant vysvětluje rozdílné (obecně nižší) hodnoty mechanických charakteristik u „exponovaných“ vzorků proti „etalonu“ („Porovnání výsledků“ na str. 71, 75 a 78).
3. Navrhnout možné směry výzkumu navazujícího na výsledky DP.
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že předložená DP je vypracována na velmi dobré odborné i věcné úrovni, svým obsahem splňuje podmínky zadání. I přes svůj bohatší rozsah (cca 40 stran části teoretické a cca 50 stran části experimentální - bez příloh) je zpracována velice dobře a přehledně. Patří do kategorie zdařilých DP. Současně doporučuji tuto DP k ocenění.
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