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(téma)

Aditiva užívaná pro snížení hořlavosti styrenových kopolymerů
Předložená bakalářská práce je psána v českém jazyce s celkovým rozsahem 69 stran a třemi stranami příloh, bylo čerpáno z 58 literárních odkazů, jenž představují odborné knihy a periodika, internetové zdroje a firemní materiály. Zdroje jsou jak v českém tak anglickém jazyce. 

Práce je přehledně členěna, literární část se dle zadání zaměřuje na přehled styrénových plastů, hořlavost polymerních materiálů a přehled retardérů hoření. Navíc je zde i praktická část, kde byly vybrané retardéry hoření podrobeny zkoušce na zhodnocení těkavosti a stálobarevnosti. 

Celá práce má velmi dobrou úroveň zpracování a lze jí vytknout jen několik formálních nedostatků:

· úprava textu: oddělení hodnoty a její jednotky na dalším řádku, jednopísmenné předložky        a spojky na konci řádků, používání desetinné tečky v některých číslovkách,

· překlepy typu trimery x trimetry (str. 22), melamin x melanin (str. 34), nejednotné psaní některých slov (str. 38 nanokompozit x nanokomposit) nebo záměna předložek (str. 18, 24, 38)

· číslování rovnic vždy od jedničky v každé soustavě - mělo by být číslováno postupně v celém textu nebo nečíslováno vůbec, pokud se na rovnice neodkazuje v textu.

Všechny použité obrázky jsou v dobré kvalitě, avšak bylo by vhodné překládat jejich anglické popisky, když je práce psaná česky (str. 23, 28, 40), chybou je i že některé obrázky nejsou vůbec zmíněny v textu.

Stejná chyba se opakuje i u některých tabulek, kde navíc nesedí číslování s jejich odkazy v textu a tabulky nemají jednotné formátování.
Dále u některých předkládaných  informací postrádám citace zdrojů – např. strana 15, 17, 25 a další.
Pokud jde o experimentální část, doporučila bych jen zařadit kapitolu 5.4 s výsledky zkoušky stálobarevnosti jako kapitolu 5.3.2 pod část s výsledky experimentů.
Závěrem konstatuji, že zadané cíle bakalářské práce byly splněny, a s ohledem na uvedené skutečnosti hodnotím práci klasifikačním stupněm B – velmi dobře.
Doplňující otázky:

· Uvádíte, že „ze základních polymerů ABS se dále vytvářejí speciální typy např. směšováním s PVC, čímž se odstraňují některé nežádoucí vlastnosti PVC“. Mohla byste uvést, které nežádoucí vlastnosti se tímto odstraňují?

· Mohla byste uvést některé konkrétní využití HIPS?
· Obr. 22 - str. 39, píšete o snížení rychlosti uvolňování tepla u ABS a SAN, ale v obrázku na který odkazujete je zkratka polymeru PP – polypropylen. Mohla byste to vysvětlit a říci, co jednotlivé křivky znamenají? 

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:


B – velmi dobře
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