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(téma)

Jílové nanokompozity na bázi styrenových polymerů
Předložená bakalářská práce se zabývá vypracováním literární rešerše na téma Jílové nanokompozity na bázi styrenových polymerů.
Práce je rozdělena na pět kapitol. První je nazvána Polymerní matrice a druhá Typy PS, ale přehlednější a logičtější by bylo sloučení kapitol do jedné. V obou kapitolách jsou slovně popsány vlastnosti polystyrenu a jeho kopolymerů. Pro zvýšení přehlednosti by zde byla lepší tabulka se shrnutými vlastnostmi všech polymerů. Popis samotného PS je hodně stručný, neuškodilo by více podrobností. Navíc, v kapitole se mluví jak o monomeru, tak i o polymeru, což je nepřehledné.
Další dvě kapitoly se věnují jílovým materiálům a výrobě polymerního nanokompozitu. Obě kapitoly jsou dobře zpracovány, možná bych zde uvedl více informací o modifikacích jílů.

Poslední kapitola je zaměřena na metody hodnocení kompozitů, která je taky přehledně zpracována.

Jedním z cílů práce bylo také porovnat vlastnosti plněných a neplněných materiálů na bázi styrenových polymerů. Bohužel, porovnání vlastností je jenom v poslední kapitole v omezeném množství. Určitě by zde šla vypracovat rozsáhlejší rešerše.
V práci je hodně obrázků, avšak v textu na ně nejsou žádné odkazy, čímž se některé úseky práce stávají nepřehledné. A protože je práce v češtině, měl by být text v obrázcích upravený do češtiny. Úroveň práce snižuje i horší formátování textu. Mezi nadpisem a textem a mezi jednotlivými odstavci textu jsou zbytečně velké mezery, které v mnoha případech snižují přehlednost a čtivost textu. V textu je použito hodně zkratek, ty však nejsou vysvětleny přímo v textu a někdy ani v seznamu zkratek a pro nezasvěceného některé odstavce ztratí význam.
V práci je použito 33 odkazů. Ty však nejsou zapsány podle příslušné normy a často se zde vyskytují chyby a je problém se odkazu dohledat.
I přes zmíněné nedostatky, jsou cíle práce splněny a doporučuji práci k obhajobě.

Dotazy:

Proč je montmorillonit nejpoužívanější nanoplnivo?

U jílů se často mluví o interkalaci jejíž úspěšnost je u různých typů jílů odlišná. V čem je hlavní rozdíl při interkalaci kaolinu a montmorillonitu a nebo montmorillonitu a slídy (např. minerál muskovit)?
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:


B – velmi dobře









podpis recenzenta 

Ve
Zlíně

dne
5. června

2009



	Stupeň klasifikace

	A - výborně
	B - velmi dobře
	C - dobře
	D - uspokojivě
	E - dostatečně
	F - nedostatečně


