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(téma)

vliv plniv na vlastnosti měkčených pvc směsí
Diplomová práce pana Vašáka se zabývá studiem plniva – kaolinu, čistého, nebo modifikovaného, na vlastnosti výsledného kompozitu v polymerní matrici PVC. 
V rešeršní části práce je nejdříve shrnuta výroba, vlastnosti a použití PVC. Následuje kapitola Aditiva pro PVC. Je to obecný název pro všechny přísady, ale zmínka zde je jenom o plnivech. V poslední části rešerše pojednává o zdravotních aspektech a ekologii PVC. Celkově bylo použito 48 odkazů na literaturu. Odkazy však v práci nejsou seřazeny postupně.
Praktická část je zaměřena na přípravu kompozitů PVC a kaolinu. Jako polymerní matrice byly použity dva typy PVC a to suspenzní pro přípravu vzorků z měkčeného PVC a mikrosuspenzní díky čemuž bylo chování plniva zkoumáno v PVC pastě. Kaolin použitý pro přípravu kompozitů byl modifikován dimethylsulfoxidem. Bohužel v práci není uvedeno více podrobností o tomto činidle. 
Označení směsí polymeru s plnivem bylo zvoleno 2/5, 2/10 což není v diskusi výsledků příliš přehledné. 

Výsledky a jejich diskuze jsou často hodně nepřehledné a to zvláště: grafy jsou malé, což je dělá špatně čitelné a někdy i špatně volené (s. 81). Diskuze výsledků je někdy nepřehledná, student v určité části nejdříve popisuje vlastnosti měkčeného PVC a potom pasty, ale u další zkoušky je tomu naopak. Dále bych zde uvítal spíše srovnání výsledků s původní matricí, než zhodnocení nejlepších a nejhorších výsledků. Navíc, u grafu 46 je v diskuzi napsáno, že vzorek 3/10 dosáhl nejlepšího výsledku modulu. V grafu je však uvedena velká odchylka, čímž je tento výsledek znehodnocen. 
Až na připomínky zmíněné dříve, je práce dobře provedená. Student dodržel zadání práce a doporučuji práci k obhajobě.

Dotazy:

Proč se PVC stále používá, i když jsou k němu výhrady?

Jaký vzorec má dimethylsulfoxid? Jak se interkaluje do vrstev kaolinu?

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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